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PHU LUC

LINH VU'C THU NGHIEM SAN PHAM, HANG HOA VAT LIEU XAY DUNG
(Kem theo Gidy chiing nhan s6: 295 /CNDKTN-BXD, ngayQF thang A0 ném 2023
cua B trucng B Xdy dung)

Tén san phim, hang héa o o g
TT Tén phép thix Phwong phap thi
I | XIMANG
1 Cdc loai xi ming __
1 | Xéc dinh khdi luong rigng TCVN 4030:2003, TCVN 13605:2023; ASTM C188
5 | Xée dinh dg min bing phuong phap thim | TCVN 4030:2003, TCVN 8827:2011; ASTM C204,
khi Blaine C595; AS/NZS 2350.8; BS EN 196-6; GB/T 8074
ey an 13 , . TCVN 4030:2023; BS EN 196-6; ASTM C430;
3 | Xéc dinh d6 min bang phuong phédp sang AS/NZS 2350.9
e e 3 TCVN 6017:2015 (ISO 9597); ASTM C187;
| Baedioh. 4§ doateeiuan BS EN 196-3; AS/NZS 2350.3
o e e e 2 e TCVN  6017:2015 (ISO  9397); AS/NZS 23504
5 | Xde dinh thoi gian dong ket ’ ASTM C191; ASTM C451; BS EN 196-3; GB/T 1346
6 Xaf: 61,1‘111 thoi gian déng két - Phuong ASTM C266
phép Gillmore
e e A e A TCYN 6017:2015 (ISO 9597); TCVN 8857:2012
7 | Mmdmbyindinbilbetibh ASTM C807; BS EN 196-3; AS/NZS 2350.5
8 | X dinh cudne 46 nén TCVN 6016:2011; TCVN 7569:2007; GB/T17671
- B d ASTM C109/C109M; AS/NZS 2350.11; BS EN 196-1
5 g g b o TCVN 6070:2005; ASTM C1702
4 | Sas ity o BS EN 196-8, BS EN 196-11
10 | Xéc dinh d6 nd autoclave TCVN 8877:2011; ASTM C151/C151M
11 | Xac dinh d6 nd Sunphat TCVN 6068 :2020; ASTM C452
1 | %4 dinh D§ n& thanh vita trong dung | 1y 7713:2007; ASTM C1012/C1012M
dich sunphat
13 | X4c dinh ham Iuong bot khi vita xi mang | ASTM C185
4 | Xéo dioh 46 nd thanh vifa trong mOi | 1y 12003:2018; ASTM C1038/C1038M
truong nudce
15 | X4c dinh D9 trfing TCVN 5691:2021
16 ?:f dinh Kha ning gilt nuoe cta XM X3y | penng 6202:2012; BS EN 413-2; ASTM C1506
17 | Xac dinh dd co ngét khod ASTM C596
18 | Xdc dinh tinh chét co Iy, hoa ca Xi mang | BS EN 196
19 Xé4c dinh thanh phén héa cia céc loai xi | TCVN 141:2023, TCVN 6820:2015,
méng TCVN 7947:2008; ASTM C114
20 | Xéc dinh ham luong cac khoang xi méng | TCVN 6067:2018
21 | Xac dinh d6 déng cimg sém TCVN 10653:2015; ASTM C451
Xéc dinh cudng dd nén, thoi gian dic
22 | quénh, nude ty do (dd tAch nuée) cua xi | TCVN 7445-2:2004, API Spec 10A
mang gieng khoan-.
23 | X4c dinh d6 co khd ciia viia xi ming TCVN 8824:2011; ASTM C596
24 | Xic dinh d6 né kiém - silic TCVN 7572-14:2006
2 Clanke xi ming




Tén san pham, hang hoa

Phuwong phap thir

Xéc dinh hoat tinh cudng dj, hé $0
nghién, ¢& hat, 6 am, thanh phéan hoa,

thoi gian dong két, d6 6n dinh thé tich

TCVN 7024:2013

BE TONG VA COT LIEU
Hon hop bé tong
1 | Xéac dinh do sut bé tong TCVN 3106:2022; ASTM C143
2 | Xéc dinh d6 cumg - Phuong phap vebe TCVN 3107:2022
3 | Xéc dinh khoi luong thé tich bé thng twoi | TCVN 3108:2022
4 féi(; dinh tach vita va d¢ tach nudc bé TCVN 31092022
5 | Phén tich thanh phan bé tong TCVN 3110:2022
6 | Xéc dinh ham hwong bot khi bé tong TCVN 3111:2022; ASTM C231
7 | Xéac dinh d chay lan ctia bé téng ty 1én ASTM Cl1611
8 | Xac dinh thdi gian dong két ctiabétong | TCVN 9338:2012; ASTM C40
Bé tong ning
1 | Xéc dinh mtic d6 tham ion TCVN 9337:2012; ASTM C1202
2 | Xéc dinh D6 chdng thdm nudc bé tong TCVN 3116:2022; BS EN 123908
3 | Xac dinh cuong d9 nén TCVN 3118:2022; ASTM ES
4 | Xéc dinh khdi luong thé tich bé tong TCVN 3115:2022; ASTM C138
5 | Xéc dinh do mai mon bé tdng TCVN 3114:2022
6 | Xac dinh dd co ciia bé tong TCVN 3117:2022
7 | Xac dinh cudng 46 nén bang sting bat ndy | TCVN 9334:2012
g | Xéc dinh cudng do nén sir dyng k&t hop | 1y 93352012
may do siéu dm va sung bat nay
Phuong phap dién tir xac dinh chidu day
9 | 1ép bé tong bao v&, vi tri va dudng kinh | TCVN 9356:2012
cétq thép trong bé tong
o | Kiom. tim. kh xing et thep by B0 1000 | on034005019: ASTMICET6
bang phuong phép dién thé
1p | Xéo dinh thay ddi chidu dai ciia bé tong ASTM C157
va vita
Panh gi4 chét luong bé tong bang van tde
12 | xung siéu dm (phwong phap khong pha | TCVN 9357:2012
hty)
13 | Xéac dinh ham lwong sunfat TCVN 9336: 2012
Xac dinh mirc d0 cacbonat hda cia bé
14 | tdng bang phuong phép ting tde, chiéu | JIS A 1152; JIS A1153
sdu cacbonat hoa ctia bé tong
15 | Xéc dinh tde do hit nudce ctia bé tong ASTM C1585
16 | Xéc dinh dién tro sudt cia bé tong 1| ASTM C1876; AASHTO TP 95
Xéc dinh cuong do udn cua bé tong cﬁut
7 | s¢i thiy tinh thanh méng, cudng 40 UoN | ) arr 947, ASTM C1609
ctia bé téng cot soi (PP dam gia tai 3
diém)
1g | Xée dinh dudng cong (ing sudt bién dang AASHTO T 132
khi kéo
g | Xde dinh cudng dj ldng tra, md dun dan | 1y 5726:2022; ASTM C496; AASHTO T 198
héi khi nén tinh va hé s6 Poatxong
20 | Xd4c dinh cuong do udn cia bé tong cdtsoi | ASTM C1609; ASTM C1018
21 | Xéc dinh cudng d6 kéo khi uén TCVN 3119:2022; ASTM C293; ASTM C78
22 TCVN 3120:2022; ASTM C496

Xéc dinh cudmg d6 kéo khi bira

3




TT Tén san phim, hang héa I[ Phwong phap thir
23 | Xéc dinh khi luong riéng ctia bé tong CVN 3112:2022; ASTM C642
24 | Xac dinh d6 hat nude TCVN 3113:2022; ASTM C642
o5 | X i 80 co 0 ot BT cho i e |11 g
lay tir cong truong hodc phong thi nghiém
Xéc dinh anh hudng cta phy gia hoa hoc
26 | dén dn mon cbt thép bé tong trong mdi | TCVN 13862:2023: ASTM G109
truong clorua
Bé tong nhya
1 | Xé4c dinh d6 on dinh, dd déo Marshall ASTM D1559, D6926, D6927;, AASHTO 1245, T283
5 | Xéc dinh ham Iuong nhya bang phuong | , o1y 1 12172 AASHTO TI 64, EN 12697-1
phap chiét sir dung méy quay li tAm s
Xac dinh ham luong nhya trong hdn hop
; BTN biang phuong phép dbét b LRl $E50
Xac dinh thanh phan hat ASTM C136, AASTHO T27, T30
5 | Rdc dinh tf trong Ion nhat, khoi lugng | 4 o o041 AASTEO T209, BN 12697
riéng ctia bé tong nhya & trang thai roi
¢ | Xac dmh ty trong ki1, khol luong the | , o1y 1 1yore. AASTHO Ti66
tich ctia bé téng nhya di dam nén
7 | Xac dinh d6 chay nhya ASTM D6390, AASTHO T305
8 | Xac dinh d§ gbc canh cua cat AASTHO T309
9 | Xéc dinh hé s6 dd chit lu lén ASTM D2950, AASTHO T230
10 Xac d;rih do Eong cot lidu, do rong du cua ASTM D3203, AASHTO T269
BTN dam chat‘ _
a0 dinly 0. it vt AU RO VAT | 3 555 BT, AASEITO TA%,
11 | bé tong nhua ndéng da dam nén bing thiét EN 1269722 12697-33
bi Hamburg Wheel- Track ’ i )
1 Hon hop bc? tong nhya nong-Thiét ke theo TCVN 8820:2011, MS-2
phuong phap Marshall
13 | Xéc dinh céc chi tiéu co ly cia BTN TCVN 8860:2011
14 | Xéc dinh M6 dun dan hoi 22 TCN 211:06; ASTM D3497, ASTM D4123
15 | Xéc dinh Cuong d6 ép ché TCVN 8862:2011; 22 TCN 211:06
16 | Xac dinh Cuong d6 chiu kéo khi udn 22TCN 211:06
17 | Xac dinh d6 bong troc ctia hdn hop BTN | ASTM D3625, AASTHO TI 82
18 | Xéc dinh D) hao mon Cantabro ASTM D7064
19 Xac dinh céc chi tiéu co ly cua bé tong 99 TCN 356 - 06
nhya Polime
20 Xac dinh céc chi tiéu co Iy cta 1op phu Quyét dinh s6: 2164/QD-BGTVT
vita nhua Polime
2] | Xéc dinh cudng d6 chiu nén ciia BTN ASTM D 4123, AASTHO T167, BS 598
22 | Xac dinh ty 1€ xi méng ASTM C806
Phuong phdp do va danh gia xac dinh do .
G biing phiing theo chi sb gd ghé quéc té IRI TCVN 8865: 2011
24 XD ty trong khoi clia hdén hop BTN da AASHTO T275
dim nén sir dung miu boc Parafin
25 | Stic khéng trugt XD bing con lac Anh TCVN 10271:2014
Xéc dinh anh huéng cia nude dén hdn .
26 hop bé np s, dim ok AASHTO T283
Thir nghiém dét gia ¢ bang chét két dinh: ] _
27 D béh khi nén, Db bén khi ép ché TCVN 10379:2014; ASTMD1633
Cét lidu




Tén san pham, hang héa

Phwong phap thir

1 | Xac dinh Thanh phan hat, M6 dun do [6n | TCVN 7572-2:2006, TCVN 9205:2012
2 | Xac dinh thanh phan thach hoc TCVN 7572-3:2006
3 nXL;égcdmh Khoi luong riéng, KLTT, dd hat TCVN 7572-4:2006
4 Xéc dinh Kh01 luong riéng, KLTT, do hut TCVN 7572-5:2006
nude cia da gde va cbt liéu lon
5 | Xac dinh KLTT x6p va do hong TCVN 7572-6:2006
6 | Xac dinh B 4m TCVN 7572-7:2006
Xéc dinh ham lwong bui, bun, sét trong
7 | cbt litu va lugng sét cuc trong cbt lieu | TCVN 7572-8:2006
nhd P
8 | Xac dinh ham luong tap chat hitu co ‘ TCVN 7572-9:2006
9 Xrac 91nh cuong do va hé $6 h6a mém ctia TCVN 7572-10-2006
da goc i ‘
1f, | 2o Qo DO nikn dfip ¥8 b 50 ks B | e 170005
cua cot liéu 1on
11 | Xéc dinh do Mai mon Los-Angeles TCVN 7572-12:2006
o | X dinh Ham luong hat thoi det trong | v\ 7572.13.2006, TCVN 9205:2012
cot liéu lon
13 | Xéc dinh kha nang phan tng kiém-silic TCVN 7572-14:2006
14 | Xéc dinh ham lugng clorua TCVN 7572-15:2006
14 Eiac.(.imh ham lugng sunfat, sunfit trong TCVN 7572-16:2006
cOt liéu nho
16 | o dinh Ham luong hat mém yeu, phong | 1o\ 7572-17:2006, TCVN 9205:2012
17 | X4c dinh Ham hrong hat bi dap v TCVN 7572-18:2006, TCVN 9205:2012
3 X‘ac du?h ham lugng silic oxit v dinh TCVN 7572-19:2006
hinh, mica
19 | Xéc dinh ham luong mica TCVN 7572-20:2006
20 X4c dinh do bén thoi tiét, dd on dinh cot ASTM C88
liéu trong dung dich
22 | X4c dinh tinh chét héa hoc cua ¢dt liéu BS EN 1744
23 | Xéc dinh thdm xanh methylen AASTHO T 330
C6t liéu xi thép va xi dong cho bé tong:
3 £ 3 TCVN 9205:2012
24 | Tl kp}l]fl“lﬁztn é‘};ﬁ; ik g}f pra C}Eé‘rfgt IS A S011-4, NS A 1102, NS A 1109,
hat nho hon 75 pm; phan Ging kiém c6t lidu; A5 ALLLDA, JI5 & 1142, IS ALIO3
Cic loai c6t lidu cdt, da
! ﬁfgd“’h D) gitm kiém, Cl-, 803, N2O, | 1o 7572: 2006; ASTM €295
Xéc dinh D9 thdm xanh metylen, D9
2 | nhiém min, D6 bén trong moi trudng | ASTM C88
Na2304, MgSO4,
Céu kién bé tong duc sin
1 | Thi nghiém gbi cong bé tong dic san TCVN 10799:2015
5 ?ré cnghlem ong cong bé tong cot thoat TCVYN 9113:2012
3 Thi nghiém bé tong cot soi polyme dic TCVN 1260412019

san




G i § Tén san phim, hang héa Phwong phap thir

4 | Thi nghi¢gm b6 via bé tong TCVN 10797:2015
III | PHU GIA CHO XI MANG, BE TONG
1 Phu gia dung cho bé tong, vira va xi ming (tro tru, silicafum, tro bay, ...)
1 TCVN 7572-7:2006, TCVN 9807:2013,
1 | X4c dinh ham luong Am TCVN 10302:2014, TCVN 8262:2009,
TCVN 11586:2016; ASTM C311/C311
s s g , A TCVN 141:2023; ASTM C311/C3113
% | e djol Han ugng matkin sung TCVN 8262:2009; TCVN 8265:2009
3 | Xac dinh ham Jugng SiO; TCVN 7131: 2002
s o ol P TCVN 8827:2011, TCVN 10302:2014
4 | Xéc dinh luong sot trén sang 45 pm TCVN 11586:2016; BS EN 451-2; ASTM C311, C618
5 | Xac dinh lugng sot trén sang 80 pm TCVN 8825:2011, TCVN 4030
;(:200 (jmh tong ham lugng SiO2 + ALO; + TCVN 8862:2009
6 | Xéac dinh luong nudc yéu cau TCVN 8825:2011, TCVN 10302:2014; ASTM C311
) TCVN 6882:2016, TCVN 10302:2014
7 | Xac dinh chi s6 hoat tinh cuong 46 TCVN 8825:2011, TCVN 11586:2014
ASTM C311/C311M
8 | Xéc dinh ty 1€ dd luu dong TCVN 11586:2016
TCVN 6882:2016, TCVN 10302:2014

¥/ | Kanidinh ham fxgng Ko calig, TCVN 11586:2016; ASTM C618

Xac gﬁnh ham lwong tap chét bui va sét;
10 | d0 bén, thoi gian két thic dong ket cta | TCVN 6882:2016

vita voi phu gia khoang
1 Xflc dinh Be mit riéng bang phuong phap TCVN 88272011
hap thu Nito
1 | Xdo dinh chi 50 hoat tinh cwong 49 VO X1 | oy ggy7, ASTM C1240-15
méng cua phu gia khodng hoat tinh cao
13 | Xéc dinh hoat d6 phong xa tu nhién TCVN 10302:2014, TCVN 11833:2017
14 | Xéc dinh Khéi lugng riéng TCVN 11586:2016; ASTM C1240-15
15 | Xéc dinh Khéi luong thé tich ASTM C1240-15
16 | X4c dinh d6 min TCVN 6882:2016
i TCVN 141:2023, TCVN 6882:2001; TCVN 8262:2009 |
17 Xéc dinh thanh phén hoa cua tro bay TCVN 8826:2011; TCVN 11860:2018, ‘
Phén tich pho hong ngoai TCVN 8827:2011; TCVN 10302:2014,
TCVN 11586:2016; ASTM C311/C311M, ASTM C114
18 | Xac dinh D6 nd Autoclave TCVN 8877:2011; ASTM C151
19 Kha nénﬁg ﬁt:.‘f:hé an mon cdt thép bé tong ASTM C 109
trong méi trudng clorua
2 Thach cao dung dé san xudt xi miing, vita thach cao xiy dung
1 | X4c dinh d6 4m TCVN 9807:2013; ASTM C471, ASTM C472
Xéc dinh ham lugng nudc lién két TCVN 8654:2011; ASTM C471
o . g oy TCVN 9807:2013, TCVN 11833:2017,
? | Hewduhihibgianiey TCVN 8654:2011; ASTM C471
4, | JSac it pH, putie Gnmon eOETORD: MoRt | wrioyic 88572013, TOVN 118332017
d) phéng xa tu nhién
| 5 | Xéc dinh ham lugong CaS04.2 H>O TCVN 9807:2013




TT

Tén san pham, hang héoa

Phuwong phap thi

Xéc dinh Do 6n dinh thé tich thi theo
khuon Le Chatelier; Muc ting luong
nuoc tiéu chudn, chénh léch thdi gian
dong két so véi mau d6i chimg

TCVN 6017:2015, TCVN 11833:2017

Xéc dinh Muc giam d¢ Iuu dong cuta vira
xi ming, Mrc an mon cdt thép, Mite giam
cuong do nén; Tinh twong thich gifta x1
ming va phu gia gidm nudc so vl xi
ming dbi chimg

TCVN 11833:2017

Xéc dinh cuong do, cudong d6 bam dinh
vita thach cao; luong nudc yéu cau, thoi
gian dong két cta vita, bé tong thach cao

ASTM C472

Xi hat 10 cao

Xéc dinh Hé sb kiém tinh K

TCVN 4315:2007

Xic dinh chi s hoat tinh cuong do

TCVN 4315:2007, TCVN 11586:2016

LI )| —

Xéc dinh thanh phan héa

.

Xac dinh khdi luong ridng, bé mit riéng,
d6 &m, ty 1€ d6 luu dong

TCVN 11586:2016

wh

Lugng xi & dang cuc kich thuée 16m hon
100 mm

TCVN 4315:2017

Cit tiéu chuén ISO dé xdc dinh cwong dj xi ming

Xac dinh do 4m, thanh phan hat, khoi
luong cét trong moi tai

TCVN 6227:1996

Phu gia cho bé tong va vita

Xac dinh Co ly phu gia

Xac dinh khdi luong riéng, Do pH; Ham
luong chét kho; Ham luong tro, lugng
nudc dung cta phu gia hoa hoc; Ham
luong ion clo, Phin tich phd hdng ngoai

ASTMC494
TCVN 8826: 2011

Xéc dinh thanh phan héa

BS 196-2. BS 451-1

Dénh gia kha néng &n mon cot thép ctia phu
gia hoa hoc bang thir nghiém dién hoa hing
ap

BS EN 480-14

Dinh gié phy gia i ché an mon cdt thép
bang phuong phap dién tré phan cuc

ASTM G180

Phu gia khodng cho xi ming

Thoi gian két thuc dong ket cua vita voi, D6
bén nudc cha vira voi, Ham lugng tap chat
bui va sét, ki€ém hoa tan

TCVN 6882:2016

Dién tich bé mit riéng (4p dung véi bot xi
thép), Xéc dinh d né autoclave, chung hip
trong 6h, Ty trong, CaOy, SO, Cl-, DS 4m,
Ham lwong nude yéu cau, Ty 1€ do chiy toa
so mAu ddi ching.

GB/T 20491

Chit bién tinh polyme dang bjt va dang

latex sir dung trong vita va bé tong xi ming

Xac dinh ham luong bot khi; xéc dinh
thoi gian déng két chénh léch so v6i mau
déi chimg; xéac dinh cudng do chiu nén so
v&i mAu dbi chimg & timg tudi thir; xdc

ASTM C1438
ASTM C1439

TCVN 141:2023, TCVN 8265:2009; TCVN 11586:2016




TT Tén san phéim, hang hoa Phuong phap thir
dinh cudng do bam dinh so voi mau dbi
chimg & timg tudi thir; x4c dinh d6 thim
ion clo bang phuong phéap do dién luong
50 v6i mAu doi chimg & timg tudi thr
8 Nude cho bé tong va vita xay dung TCVN 4506:2012
Véang dau, md; Tap chat hitu co; pH; | TCVN 4506:2012, TCVN 6186:1996 (ISO 8467)
Mau; Ion sunfat (SO¢); Ton clo (CI); | TCVN 6492:2011 (ISO 10523);
Ciin khong tan; Mubi hoa tan; xéc dinh | TCVN 6200:1996(ISO 9280); TCVN 6194:1996(ISO 9297)
ham luong natri va kali TCVN 6193:2000 (ISO 9964); ISO 17943
9 Chit tao bot cho bé tong bot
Xéc dinh khéi luong thé tich; ton that khi
khi bom; cudng d6 chiu nén; cudng do ) ) !
chiu kéo khi bixa; 49 hit nuéc; £ trong; TCVN 10654:2015; TCVN 8826:2011
d6 pH; thé tich tao bot
IV | SAN PHAM GACH, NGOIL, DA
1 Gach gbm 6p 1at TCVN 6415:2016; ISO 10545; BS EN 14411
1 | Xéc dinh kich thudc va chit luong bé mat | TCVN 6415-2:2016 ; BS EN ISO 10545-2
e e s e | TCIN 641532016
thé tich BS EN ISO 10545-3; ASTM C373
3 | Po bén udn va luc udn giy TCVN 6415-4:2016; BS EN ISO 10545-4
4 | Xéc dinh 0 ben va dp bang céch do he | 1y 6415.5:2016 ; BS ENTSO 10545-5
s0 phan hoi **
5 Xhc dinh d6 bén mai mon sdu voi gach TCVN 6415-6:2016: BS EN ISO 10545-6
khong phtt men
6 | Xéc dinh 0 chiu mai mon b mAt V61 | 1oy 64157:0016 ; BS ENISO 10545-7
gach phu men
7 | Xac dinh hé s6 gisin nd nhiét dai TCVN 6415-8:2016 ; BS EN ISO 10545-8
8 | Xéc dinh dd bén sdc nhiét TCVN 6415-9:2016 ; BS EN ISO 10545-9
9 | Xéc dinh hé sb gian nd 4m TCVN 6415-10:2016 ; BS EN ISO 10545-10
10 | Xéc dinh d8 bén ran men TCVN 6415-11:2016 ; BS EN ISO 10545-11
11 | Xéc dinh do bén bang gia TCVN 6415-12:2016 ; BS EN ISO 10545-12
12 | Xéc dinh d bén hoa hoc TCVN 6415-13:2016 ; BS EN ISO 10545-13
14 | X4c dinh Kha ning chéng bam bin TCVN 6415-14:2016 ; BS EN ISO 10545-14
15 | Xac dinh D& thdi chi va cacdimi TCVN 6415-15:2016 ; BS EN ISO 10545-15
16 | Xéc dinh Su khac biét nho vé& mau TCVN 6415-16:2016 ; BS EN ISO 10545-16
17 | Xéc dinh Hé s6 ma sat dong TCVN 6415-17:2016
1g | Xée dinh & s& ma sat - Phuong phép san | TCVN 6415-17:2016; DIN 51130, DIN 51097;
nghiéng BS EN 16165; AS/NZS 4586
19 )l\{ghsdmh do clng be mat theo thang | vy 6415.18:2016 (EN 101)
20 | X4c dinh P9 bong TCVN 2101:2008; ISO 2813
2 Gach kinh Mosaic
1 | Xé4c dinh Khéi luong thé tich TCVN 1044:2011
2 | Xéc dinh P6 bén xung nhit TCVN 1045:1988
3 | Xac dinh Do bén nudc TCVN 1046:2004
3 Gach xi ming lit nén




| TT

Tén san phiam, hang héa Phwong phap thir
Xé4c dinh Tai trong ubn gdy, Do chiu lyc
va dép xung k‘ich, D6 mai mon 16p mat, | TCVN 6065:1995
Do cirg 16p bé mét, D hut nude
4 Gach lat Granito
| Xée dinh hinh dang, kich thuc va khuyet |y 6074:1995
tat ngoai quan, dd ctmg 16p miit
5 X’e’lc dinh dd mai mon, do chiu luc xung TCVN 6065:1995
kich
5 Gach Terrazzo
X4c dinh Sai léc‘h kich th'uré'c, I:(huyét tat
1 | ngoai quan, d¢ bén thoi tiét, chiéu day 16p | TCVN 7744:2013, EN 13748
mit, hé s6 ma sat
2 | Xac dinh Cudng d6 nén TCVN 6355-2:2009, EN 13748
3 | Xéac dinh D6 hat nudce TCVN 6355-4:2009; TCVN 7744:2013; EN 13748
4 | X4c dinh P chiu mai mon séu TCVN 6415-6:2016 ; BS EN ISO 10545-6, EN 13748
5 | Xéc dinh D9 chiu mai mon bé mit, PO | 1y 6065:1995, EN 13748
bén udtn
6 Gach bé tong tw chén
q Xac ?‘i_nlﬂm Kich. thude, B(‘f) d!ayA 16’}? mau, TCVN 6476:1999
khuyeét tit ngoai quan, Cudng d nén
2 | X4c dinh Bd mai mon TCVN 6065:1995
3 | Xéc dinh D§ hat nude TCVN 6355-4:2009
7 Gach xay dit sét nung
1 ﬁ‘;ﬂ dinh kich thuGe, khuyét 1t ngoai | oy 6355-1:2000; ASTM C67
2 | Xéc dinh Cudng dd nén TCVN 6355-2:2009; ASTM C67
3 | Xéc dinh Cuong @) ubn TCVN 6355-3:2009; ASTM C67
4 | Xac dinh B hit nude TCVN 6355-4:2009; ASTM C67
5 | Xac dinh Khdi lwong thé tich TCVN 6355-5:2009; ASTM C67
6 | Xac dinh P§ rong TCVN 6355-6:2009; ASTM C67
7 | Xac dinh Vét troc voi TCVN 6355-7:2009; ASTM C67
8 | Xac dinh Sy thodt mudi TCVN 6355-8:2009; ASTM C67
9 | Xac dinh Hé sb 140 hoa, D6 bén bang gia | ASTM C67
10 Xac dinh dac tinh cua vién xdy dat sét
nung EN 771-1; EN 772
8 Gach bé tong
1 | Xéc dinh D§ rén}g TCVN 6477:2016
g | 2o dinh do tham nude, cudng dd chit | oy 6477:2016; ASTM C140/140M
3 | Xéc dinh Do hit nude TCVN 6355-4:2009; ASTM C67
9 Gach bé tong nhe (Bé tong khi chung dp, bé tong bot, khi khong chung dp)
Xac dinh Kich thue (sai 1éch, khuyét tat)
1 | Khéi lugng thé tich khd, Cuong d6 nén, | TCVN 9030:2017
Do co khd, Do hut nude
2 | X4c dinh Hé s6 dan nhiét ASTM C177-13
10 Pa 6p lat tw nhién; P4 dp l4t nhén tao
| X dinh Sai 16ch kich thuoe, Khuyét tht Eﬁgﬁ?%@féfﬁ? 805720,
ngoat quan ASTM CM615, CM568, CM503, C1527, C1526
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TT Tén séan phim, hang hoa Phirong phap thir
o A——— TCVN 4732:2016; BS EN 14617-4, EN 14157,
EER TR ASTM (241, ASTM C1353
3 | Xéc dinh Khéi lugng thé tich igm %‘21753' 33213 11653123 ENTS0 10545-3;
N ETE———— TCVN 6415-3:2016; BS EN ISO 10545-3, EN 13755
PR ASTM C373; ASTM C97/C97M; BS EN 14617-1
A TCVN 6415-4:2016; EN 12372, BS EN ISO 10545-4;
SR ASTM C648; ASTM C99M; BS EN 14617-2;
6 | Xéc dinh Do bong I1SO 2813
7 | Xéc dinh Cudng d6 nén BS EN 14617-15, BS EN 1926; ASTM C170/C170M
8 | Xdc dinh D3 bén chdng bam ban TCVN 6415-14:2016; BS EN ISO 10545-14
9 | Xac dinh PO bén hoa hoc BS EN 14617-10
10 | D6 bén bang gia N 12371; EN 14617-5
11 | D6 bén va dap EN 14617-9
12 | D6 bén sde nhiét EN 14617-6
13 | B 6n dinh kich thuée EN 14617-12
14 | X4c dinh hé s6 gifin no nhiét dai TCVN 6415-8:2016; BS EN ISO 10545-8, EN 14617-11
15 Do clzéng tron truot theo phuong phéap EN 14231
con ldac Anh
11 Ngéi lop, tam lop
L . ] £ «. | TCVN 1452:2023; TCVN 1453:2023;
1 fxﬁl;ﬁz uﬁcilatﬁf;e tl‘f;lt"l‘lglfi‘;gl;mfhm TCVN 4313:2023; TCVN 9133:2011; EN 491
; et TCVN 4435:2000; ASTM C1492; JIS A 5402
2 | Xéc dinh Vét troc voi TCVN 6355-7:2009
3 Xéc dinh d6 bén co hoc, Tai trong u6n | TCVN 4313:2023,TCVN 9133:2011 ASTM C1167, C 67
oy TCVN 4435:2000; EN 538, EN 539, EN 1024;
TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3); TCVN 4313:2023
4 | Xéc dinh P6 hit nudc JIS A 5402; EN 491; EN 538, EN 539, EN 1024
ASTM C1492, C1167, C 67
, TCVN 4313:2023, TCVN 1453:2023
5 | Xac dinh do thdm nude TCVN 4435:2000; JIS A 5402; EN 538, EN 539-1,
’ EN 1024, EN 491 ; ASTM C1492, C1167, C 67
g | %o dinh Khoi lugng mot meét vudng ngdi | vy 4313:2023, TCVN 4435:2000
& trang thai bao hoa
8 | Xac dinh D6 bén bang gid TCVN 4313:2023,TCVN 1453:2023; ASTM C1167, C67
10 | Xac dinh Vét nit va khuyét tat men TCVN 6415-2:2016
12 | Xac dinh P9 bén ran men TCVN 6415-11:2005 (ISO 10545-11:2016)
13 | Xac dinh P9 bén hoa TCVN 6415-13:2016 (ISO 10545-13)
14 | Xac dinh Do bén nhiét TCVN 6415-9:2005; EN 491; ASTM C1492
15 | Xéc dinh D6 bén va dép . JIS A5402
ff;‘g Sﬁ:h kha néng chong d& ctia viu, phdn vy 14532023, EN 491, EN 13823; ASTM C1492
12 Pa phién lop
Kich thutc, & bén ubn, do hut nude, d sau | ASTM C120/C120M, C121/C121M
héa mém, db bén nhiét lanh, @ bénnhiét | ASTM C217/C217M; BS EN 2326-2
V | THIET BI VE SINH
1 Thiét bi vé sinh
Xéc dinh Dung sai kich thude, Khuyét tit | TCVN 12647:2020; TCVN 12648:2020;
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Tén san phiam, hiang héa

Phwong phap thir

ngoai_quan, D0 hit nude, D3 bén ran men
D6 bén héa, Kha ning chéng bam bin va
chiy

TCVN 12649:2020; TCVN
TCVN 12651:2020; TCVN 12652:2020

12650:2020;

B¢ Xixém

Xéc dinh kha ning Xa gidy vé& sinh, Xa
thodt bang vién bi nhya

TCVN 12647:2020

Chiu ria

X4c dinh Khé ning chiu ti, Thot nudce
Do bén nhiét, Do ben héa chét va thube
nhudm, Kha ning chéng xud,c PO chiu
mai mon, Kha ning lam sach, Bao vé€
chéng tran, Chét nguy hai

TCVN 12648:2020

Bé xi bét

Xac dinh D6 sau cha nude bit kin, Tinh
tmg dung (Pdc tinh xa, Rira sach long b¢
xi, Xa gidy v¢ sinh, Xa 50 vién bi), Bin
nuéce; Thé tich xa sau, Thé tich xa cta két
x4; Tai tong tinh D kin gitta két xa va bé
xi, P kin van thoat; P9 on dinh van thoat
Chéay tran; Gigi han an toan

TCVN 12649:2020

Bon tiéu nam treo twong

Xac dinh Do shu nude bit kin, Pdc tinh
x4, Rira lam sach bdn Xa cta 3 vién bi
nhua, Bén nudce ra ngoai, thoat nude, Kha
ning chiu tai, Kha nang lam sach, Chét
nguy hai

TCVN 12651:2020

Bon tiéu niv

Xéc dinh Kich thude két ndi Kha nang
chiu t&i Kha nang lam sach Bao v¢ chéng
chay tran Chit nguy hai

TCVN 12652:2020

Van voi vé sinh

Thr nghiém Pic tinh hinh hoc va sai 1éch
kich thudc; chét luong 16p phu - An mon
suong mu01 trong 200h; @6 kin (d0 kin
clia co cAu didu chinh, co cAu chuyén
dong tur dong/tht cong); kha néng chiu ap
(déc tinh co hoc) luu luong. dong (déc tinh
thity luc); do bén kéo, do bén udn, d6 1o i
sau khi thir kéo va udn

TCVN 11715:2016 (BS EN
TCVN 11716:2016 (BSEN 1111:1998)
TCVN  11717:2016 (BS EN
TCVN 11718:2016 (BS EN 1113:2015)

817:2008

1112:2008

KINH XAY DUNG

Kinh xdy dlmg chung (kinh ndi, kinh kéo)

Xac dinh Hé sb truyen sang, Hé s6 phan
xa 4nh sang, H¢ sd truyén n#ng lhrong mat
troi, HE s0 mlyen nhiét, Hé s6 truyén tia
UV, Hé sb hip thu ning lwong mit troi
truc tiép

TCVN 7737:2007, BS EN 410

ISO 9050, ISO 10291, ISO 10292, ISO 10293;

ASTM C518; JISR3106

He sb che bong BSEN 410
Xéc dinh kich thude, Sai 1éch chiéu day,
khuyét tat ngoai quan, D cong vénh, B | TCVN 7219:2018

bién dang quang hoc
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TT Tén san ph%m, hang héa Phwong phap thir
4 | Xéc dinh DY bén nude TCVN 1046:2004
5 | Xéc dinh D06 bén va dap bi roi, con ldc TCVN 7368:2013
6 Xaf: dmh }(h& nang ty lam sach ctia kinh BS EN 1096-5
pht va phan loai
2 Kinh cAn van hoa
Xﬂac dinh Khuyét tat thuy tinh, Sai léch TCVN 7527:2005
van hoa
3 Kinh phi phin quang
Xéc dinh H s0 phén xa néng luong &nh | oy 75282005
sang mét troi, D9 bén
4 Kinh mau hép thu
Xéc dinh Do cong vénh, sai 1éc,h chi{%u
day Khuyét tat ngoai quan, H¢ so truyén | TCVN 7529:2005
néng luong birc xa mét troi
5 Kinh phéing t6i nhiét
1 zieltlci,ldpﬂl canh va 16 khoan, Hoan thién TCVN 74552013
2 | Xéc dinh Ung suét b& mat TCVN 82612009
3 | Xéc dinh PO bén pha v& miu TCVN 7455:2013
6 Kinh dan an toan nhiéu 16p
Xéac dinh P06 bén chiu nhiét d6 cao Do TCVN 7364-4:2018

bén chiu am

Xéc dinh sai léch chiéu day, Hoan thién
canh

TCVN 7364-5:2018

Kinh gwong trang bac

Xéc dinh d§ bam dinh 16p son phu, do
day 16p bac, dong; Chat luwong quang hoc;
Po bén

TCVN 7625:2007

Kinh c6t lwéi thép

Xéc dinh Thép soi lam c6t thép; Sai léch
van hoa, Sai léch luéi thép

TCVN 7456:2004

Kinh hdp giin kin cich nhiét

Xéc dinh chidu day, Nhiét do diém suong
D4 kin

TCVN 8260:2009

Xéc dinh d6 céch nhiét toan phin, hé s6 hip
thu nhiét, Hé sO ngan chan nhiét mét troi

TCVN 8260:2009; JIS R3106

10

Kinh phi bire xa thap (low E)

Xac dinh D6 phét xa

EN 12898

Xéc dinh Khuyét tat ngoai quan

EN 1096-1

11

Céc san phim thiiy tinh

Thay tinh bot cdch nhigt

BS EN 14305

Po hit nude, Cudng dd ubn, Cuong do
nén, D6 din nhiét, P6 bén chéng chay,
Dung sai kich thude, chit luong bén mit va
d6 6n dinh kich thude

EN 1609, EN 12087, EN 12089, EN 826
EN 12667, EN ISO 8497, EN 13501-1, EN 822
EN 823, EN 824, EN 825, EN 13467

Soi thiy tinh E, C, S, AR

Xé4c dinh d6 4m, Xac dinh khéi lugng dai,

TCVN 7739:2007

12




TT Tén sén phim, hang héa Phuong phap thi
X4c dinh ham luong chit két dinh, Xdc
dinh dudng kinh trung binh, Xéc dinh d¢ xe
cua soi, Xéc dinh luc kéo dut va do gian
duat, Xac dinh do ben kiem
Vii thiy tinh
Xac dinh s.‘é soi doc va soi ngang trén mot
don vi chicu dai, Xdc dinh chicu day, Xéac
dinh chiéu rong va chiéu dai, Xéc dinh khoi | TCVN 8059:2009
lugng dién tich, X4c dinh luc kéo dit, Xac
dinh khuyét tit ngoai quan
VII | VAT LIEU CHIU LUA, CACH NHIET
1 Vit liéu chiu lira (Bé tong, Gach chiu lira, Bé tong chiu nhiét,...)
s ihw mmm i e g e TCVN 6530-1:2016; ISO 10059-1
1 | Xéc dinh d0 bén nén ¢ nhiét dd thuong ASTM C133-97; BS EN 993-5
2 | Xéc dinh Khéi lugng riéng TCVN 6530-2:2016
o | Xéc dinh Khéi lugng thé tich, d x6p biéu | TCVN 6530-3:2016; ISO 5017
° | kién, d6 hat nudre, dd xdp thuc ASTM C134; BS EN 993-1
4 | Xéc dinh Do chiu ltra TCVN 6530-4:2016; ISO 528; BS EN 993-12
5 | Xéc dinh @6 co né phu sau nung TCVN 6530-5:2016; ISO 2478; BS EN 993-10
6 ?gggdmh nhigt do bicn dang du6i i | 1y 6530.6:2016; 1SO 1893; DIN 51064
ey o . TCVN 6530-7:2016; ASTM C1171
7 | Xéac dinh d¢ bén soc nhiét EN 993-11; DIN 51068
8 | Xdc dinh P06 bén xi TCVN 6530-8:2016
9 | Xac dinh P9 din nhiét TCVN 6530-9:2016; ASTM C117, ASTM C201
10 | Xac dinh Do bén ubn & nhiét do cao TCVN 6530-10:2007; ISO 5013
11 f;i%ndgmh d6 chiu mai mon & nhiét dO | 1oy 6530.11:2016; 1SO 16282; ASTM C704
12 | oo dinh khol lugme thE tieh VAL 802 | 1oy 6530-12:2016; 130 8840
13 | Xéc dinh hé sb gidin nd nhiét BS EN 993-19, ASTM E831
2 Bé tong chiu Iira
1 | Xéc dinh dd bén nén va bén udn TCVN 10685-5-6:2018; ASTM C133; JIS R 2553
2 | Xac dinh d co nd phu TCVN 10685-5-6:2018; ASTM C113; JISR 2554
3 Vit liéu chiu hira ciach nhi¢t dinh hinh
1 | X4c dinh do bén nén & nhiét d6 thuong TCVN 7949-1:2008
5 iic; dinh khoi lugng the tich va dd xop TCVN 7949-2:2008
3 | Xéc dinh d6 co, nd phu sau nung TCVN 12207:2021, ISO 2477
4 San phﬁn} soi gdm (ceramic fiber); bong s¢i khodng; TAm canxi silicate; Gach x0p chiu nhiét |
bé tong xop chiu nhiét; Vat li¢u cach nhiét
Xdc dinh Khéi lugng thé tich, Binder
1 | content, Nh,ié‘:t do 1si1’ dung toi da, Do co | TCVN 8651:2011, TCVN 7949:2008;
nung, D6 hap thy am ISO 10635; ASTM C411, C356, C303, C167, C1104
2 | Xac dinh Tinh khéng chay ISO 1182; ASTM E136
3 | Xéc dinh D chiu ltra TCVN 6530:2016; EN 993
4 | Xéc dinh P9 dan nhiét & mdi nhiét do ASTM C177, ASTM C518; ISO 8301
5 | Xéc dinh Kich thudc TCVN 8651:2011; ASTM C167
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T Tén san pham, hang héa Phuong phap thir
e h s L TCVN 6533:2016, TCVN 6819:2014
6 | Xéc dinh Xdc dinh thanh phn hoa TCVN 9190:2012, TCVN 7890:2008
5 Bong thiy tinh, bong s¢i khodng (Glass &mineral fiber)
Xéc dinh Co chira amidng khong ,
L | agbestos Free) TCCS 02:2021
2 | Xéc dinh Binder content ASTM C592
VIII | GO XAY DUNG
1 Go ty nhién
1 | Xéc dinh d8 4m TCVN 13707-1:2023 (ISO 13061-1)
2 | Xéc dinh khdi luong thé tich TCVN 13707-2:2023 (ISO 13061-2)
3 | Xéc dinh d6 bén udn TCVN 13707-3:2023 (ISO 13061-3)
4 | Modun dan hdi ubn tinh TCVN 13707-4:2023 (ISO 13061-4)
e eriA TCVN 13707-5:2023 (ISO 13061-5)
5 | ¥aediphd) bennen TCVN 13707-17:2023 (ISO 13061-17)
e et e 1 Y TCVN 13707-6:2023 (ISO 13061-6)
¢ | Biedmhdgbin s TCVN 13707-7:2023 (ISO 13061-7)
7 | Do bén cét song song thd TCVN 13707-8:2023 (ISO 13061-8)
8 | Xac dinh do cting tinh TCVN 13707-12:2023 (ISO 13061-12)
it s o TCVN 13707-13:2023 (ISO 13061-13)
9 | Xée dinh do corut TCVN 13707-14:2023 (ISO 13061-14)
e TCVN 13707-15:2023 (ISO 13061-15)
i | SRR TCVN 13707-16:2023 (ISO 13061-16)
2 Gd nhan tao, Vin s¢i (MDF), vin dim
1 X’a’ic dml} Sal1 léch kich thudce, dé vudng TCVN 11904:2017 (ISO 9426)
goc va d¢ thang canh
2 | Xéc dinh P8 am TCVN 11905:2017 (ISO 16979)
3 | Xéc dinh Khdi luong thé tich TCVN 5694:2014 (ISO 9427)
4 | Xée dinh 4 truong 06 chien day SAL | ey 1944522018 (ISO 16983)
ngam nuoc ]
5 | 2o dinh M6 dun dan hoi, 4o bénudn | 1oy 1244622018 (ISO 16978)
6 |1 dinh d§ bén kéo vudng goe VOImAl | 1y 12447:2018 (ISO 16984)
7_| Xéc dinh Ham lugng fomandehyt TCVN 11899:2018 (ISO 12460)
8 | Xac dinh do bén bé mit TCVN 11906:2017 (ISO 16981)
9 | Xac dinh luc bam giit dinh vit TCVN 11907:2017 (ISO 27528)
10 | D6 bén 4m - Phuong phap chu ky TCVN 10312:2015 (ISO 16987)
1 Xac dinh Ham lugng pentanchloride 1SO 13986
phenol
3 Van g5
o — o o TCVN 8328-1:2010 (ISO 12466-1)
1 | Xée dinh Chat lugng dén dinh TCVN 7756:2007 (BS EN 314)
e TCVN 11899:2018 (ISO 12460)
2 | Xéc dinh Ham lugng Focmaldehyde TCVN 83302010 (EN 717)
4 Vén san gb nhin tao
Sai léch kich thude, dd vudng goc va dod _ .
1| thdng canh. 45 phing, TCVN 11945-1:2018 (ISO 24337); BS EN 13329
2 | Xéc dinh d6 bén bé mit TCVN 11906:2017 (ISO 16981); BS EN 13329
3 | Xac dinh d6 bén mai mon TCVN 11947:2018 (ISO 24338); BS EN 13329
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Tén sian pham, hang héa

Phuong phap thiw

4 | Xac dinh dd bén banh xe chan ghé TCVN 11948:2018 (ISO 4918); BS EN 13329
5 | Xac dinh do bén va dap TCVN 11949:2018 (ISO 24335); BS EN 13329
6 | Xac dinh do truong nd chiéu day TCVN 11950:2018 (ISO 24336); BS EN 13329
7 | Xéc dinh d§ thay d6i kich thude dudi tac | vy 119512018 (1SO 24339); BS EN 13329
dung ctia dd &m
Xic dinh do bén mdi ghép ndi co hoc, do
e A b 1ep NOL €0 7A0C, 89 1 TCVN 11952:2018 (ISO 24334)
8 m;\O’ va‘chenh léch cao d gilta céc tam, DO BS EN 13329
bén mau
Vin san gb nhiéu I6p
Xac dinh Kich thuée, D ben be mit, B
bén mai mon be mit, P truong nd chidu
day, Do thay dbi kich thude dudi tie dung BN L
cua do am
Vian san Vinyl, Tham trai san dan hoi
1 | Tham trai san dan hdi: Yéu cau chung
Yéu ciu cho tham frai san cao su co 16t TCVN 12061:2017 (ISO 10575)
Yéu cau cho tham trai san cao su khong TCVN 12062:2017 (ISO 10577)
co 16t '
Tham tréi san poly (vinyl clorua) dong | oy 12278:2018 (ISO 10581)
nhit ‘
Tham trai san poly (vinyl clorua) khong TCVN 12279:2018 (ISO 10582)
ddng nhét '
Miéng trdi san poly(vinyl clorua) ban )
mém déo ¢6 tharh phn vinyl (VCT) TCVN 12280:2018 (ISO 10595)
Thém tréi san Poly (vinyl clorua) gidn n& | -1\ 12281:2018 (IS0 26986)
(co dém gidm chén) - Cac yéu cau '
e e , ISO 24340, 1SO 24341, ISO 24342, ISO 24346
2 | Ko diph ciclogi lich thute 1SO F386; ASTM F536, ASTM F387
TCVN 12278:2018 (ISO 10581)
3 | Xac dinh cac diic tinh hinh hoc TCVN 12279:2018 (ISO 10582)
ISO 24337; ASTM F540, ASTM F2055
4 | Xac dinh Khéi luong trén don vi dién tich | TCVN 12069:2017 (ISO 23997)
X4c dinh Do 6n dinh kich thuée sau khi _
5 hoi it 5 quiin s khi phrt i IS0 23999; Fed.Std.No.501a Method 6211
6 | Xac dinh P mém déo ISO 24344; ASTM F137
7 | X4c dinh D3 16m du ISO 24343; ASTM F1914
8 | Xéc dinh Anh huong ctia ghé Castor TCVN 11948:2018 (ISO 4918)
o | XdcdinhDObenhoachat; dobentai | \ o1\ Rops ASTM F970, ASTM F1514
trong tinh; do b‘en nhiét
10 | Xéc dinh D6 bén mau véi anh sing nhan | TCVN 7835:2018 (ISO 105-B02)
tao ISO 11925, 1SO 9239; ASTM F1515
11 | Xéc dinh Phan tmg véi ngon lira ASTM E662, ASTM E648
e A ASTM F150; EN 1081
12 . %ac ambi EnColed ANSI/ESD S7.1, ANSVESD STM 97.1
13 | X4c dinh Xu huéng sinh finh dién EN 1815; ANSIVESD STM 97.2
14 | Xéc dinh Anh hubng cia ddy héa ASTM F 925: EN 423; ISO 26987
chat/bén voi hoa chat
15 | X4c dinh Bén véi thude 14 EN 1399
1 | Xdc dinh DS ben mai mon ctia 16p chiv | 1oy 5363.0013 (ISO 4649); ASTM D3389

mai mon
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TT

Tén san ph:Run, hang hoa

Phwong phip thir

Van composite nhuya go

Vin san composite nhwa go

Xéc dinh Chiéu day; sai s0 chidu day 16p bé
mit; chidu rong; sai s& chidu réng I16p bé
mat; do vudng goc, d6 thing canh bén; d6
cong vénh, d§ vong; khéi luong theo mét
chiéu dai; luc pha hiy khi udn; va dap bing
qua cdu roi ty do & didu kién thuong; va
dép bang dau bta roi tw do & nhiét do thap;
kha néng chiu tudn hoan néng lanh, kha
nang chong doéng cung va nong chay; bé
mit chong an mon cia chit gdy 6 nhiém; do
bén dén dinh b& mit; kha ning chiu xude
ctia bé mit; luc bam dinh mang son; khéi
luong thé tich; ty 18 hit nude; ty 18 thay dbi
kich thude khi hit nude, khi ting nhiét; kha
ning chiu mai mon bé mit; kha ning chng
trugt; ty 1€ phuc hdi khi bién dang nho; kha
ning chéng nim muc, kha ning chdng l&o
héa; kha ning chéng lai sy phai mau do 4nh
sang; ham lugng chit ¢6 hai trong van san;
ham lugng formaldehyde tu do

TCVN 11352:2016;
ASTM D7031

Vin trang tri composite nhira go

Xac dinh chiéu day; chicu dai; chiéu rong;
do théng canh bén; do 4m; do bén udn tinh;
mé dun dan hdi udn tinh; d 6n dinh kich
thude; lue bam dinh bé& mit van; do clmg va
dap; do truong nd chiéu day khi hat nuée;
luc bong tach; do bén dén dinh 16p phi bé
mét; lve bam dinh mang son; tinh néng
chong dong cu’ng va nong chay

TCVN 11353:2016
TCVN 7756:2007

Bé& mit chong chiu chét gay 5 mau, an
mon; chdng 150 héa do méi truong nhan
tao

ASTM D7031

Tinh ndng chdng chay

ASTM D2998

Tinh nang chiu ltra

ASTM D3201/D3201M

IX

SAN PHAM SON

Son twong - Son nhii twong - Son Alkyd -

Son dung méi khéic

Xac dinh mau sac, su thay doi mau sdc,
do sang

TCVN 2102-2008, TCVN 11935:2018 (EN 927)
TCVN 5466:2002, TCVN 7835-B05:2013

ISO 105-A02, ISO 105-B05, ISO 11664-1,2,3
ISO A02, ISO A03; ASTM D6628, ASTM D2244
JIS 10804, JIS LO80S, JIS K5600-4-6

Xéc dinh d6 nghién min

TCVN 2091:2015 (ISO 1524); ASTM D1210
ISO 787-7,1S0 787-18

Khoi luong riéng

TCVN 10237:2013 (ISO 2811); ASTM D1475

Do nhot

TCVN 9879:2013 (ASTM D562); ISO 2884-1,2
ASTM D2196, ASTM D1084, ASTM 4287

D6 pH

ASTM E70; ISO 976

Xac dinh thoi gian chay bing phéu chay

TCVN 2092:2008

N [ B

Xéc dinh d§ phu

TCVN 2095-1993, TCVN 14416:2016;
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Tén san phim, hang héa Phuwong phap thir
ASTM D344, D2805
8 | Ty 1é twong phin ISO 6504-3; JIS K5600-4-1
% . ) &
J | i Tt g smvi oot FOrN PPEARTS (S0 TS
gian kho hoan toan TCVN 11416:2016; JIS K5668, JIS K5600-3-2
B e e i wizmdBng TCVN 9014:2011, TCVN 9011:2011
10|y : TCVN 9013:2011, TCVN 11416:2018
ASTM D869, ASTM D7488; JIS K 5551
TCVN9011:2011, TCVN 11416:2016
11 | Xéc dinh him Tuong chit khong bay hoi | TCVN 10519:2014, TCVN 10518-1:2014
1SO 3233-1,2,3; ASTM C461, ASTM D2697
19 o TCVN 7485:2005, TCVN 7498:2005
Xac dinh diem chép chay ISO 1523, ISO 3679
TCVN 8653-1:2012, TCVN 9011:2011
13 | Xéc dinh trang thai son trong thing chita | TCVN 9013:2011, TCVN 11416:2016
' TCVN 9014:2011; JIS K5600-1-1
14 Xac dinh ngoai quan mang son, dc tinh | TCVN 9014:2011, TCVN 8653-1 2012
thi cong JIS K5600-1-1, JIS K5668:2003
15 | Do 6n dinh & nhiét dd thép TCVN 8653-1:2012; JIS K5600-2-7
16 | Xac dinh d6 bén nude TCVN 8653-2:2012
TCVN 9014:2011 (JIS K5551), TCVN 11416:2016
17 | Xac dinh d6 bén kiém TCVN 8653-3:2012, TCVN 9013:2011
JIS K5668, JIS A7502-2
TCVN 8653-2:2012, TCVN 8653-3:2012,
Kha nidng chiu do bén trong mdi truong | TCVN 9014:2011, TCVN 10517-1+4:2014,
3 cht long (nude, axit, xang diu, kiém, | TCVN 9013:2011; EN 13529, BS EN 12720
nuée mudi, hoa chét tiy rira va cac loai | JIS A7502-2, JIS K5600-6-1, JIS K5551;
dung méi khéc) ASTM D870, ASTM D1308; ISO 2812-1+4
AAMA 2603, AAMA 2604, AAMA 2605
19 | Kha ning chin bén vita AAMA 2603, AAMA 2604, AAMA 2605
- EN 12206-1
20 | P6 bén sunfur dioxide 1SO 3231; BSEN 13438
21 | Kha ning chéng bam ban JGT 26; SS 500
5 | Xéc dinh &0 bén rira troi, kha ndng lam | TCVN 86353-4:2012; ISO 11998; JIS K5668,
sach JIS K5600-5-11; ASTM D2486, D3450, D4213, D4828;
»3 | Xéc dinh dd bén chu k¥ néng lanh cua | TCVN 8653-5:2012, TCVN 9011:2012; JIS K5675,
méng son TCVN 9013:2011, TCVN 11416:2016; JIS K5600-7-4
54 | Xéc dinh DO bén clia 16p son theo phép | TCVN 2097:2015, TCVN 12816-2:2019; ASTM D3359
thir ¢4t & (D0 bam dinh) ASTM D2197; ISO 2409; I1SO 16276-2; JIS K5600-5-6
25 | Xéc dinh thoi gian dao dong tét dan TCVN 2098-2007
X dinh 4 bin ubn clie ming son VA TCVN 2099:2013 (ISO 1519), TCVN 9011:2011
26 | i ASTM D2370, ASTM D522, ASTM C307
ISO 178; JISK7171; BS EN 13892
e ik TCVN 2100-1,2:2013 (ISO 6272-12); ASTM D279%4;
£7 | X4c dinh 60 ben v ip CEN/TS 16700 JIS A1408; JIS K5600-5-3
TCVN 9349:2012, TCVN 12816-1:2019; ISO 5470-1,
28 | Cudng do bam dinh SO 16276-1, ISO 4624; ASTM D7234, D4541, D903
JIS A7502-2, IS K5600 -5-7; EN 1542
o x a .y ASTM D695, ASTM C579
23 | Xt finh chihinen EN 12190, BS EN 13892-2: JIS K7181
30 | X4c dinh @0 cimg mang son ASTM D3363, D 2134; ISO 2815; ISO 15184;
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| Phuwong phap thir

JIS K5006-5-4

TCVN 11474:2016, TCVN

TCVN 11416:2018, TCVN 12988-1,2,3:2020

11993:2017,

31 | Briedinh.ah bsrarmbn JIS K 5600-5-8, JIS K 5600-5-9, JIS K5668, JIS K 6911}
ASTM D4060; D968; 1SO 604, ISO 5470-1, 1SO 7784 -1,2
32 | Kha néng chiu xéng TCVN 9014:2011; JIS K5551
33 | Kha ndng chiu nude mudi TCVN 9014:2011, TCVN 9011:2011; JIS K5551
34 fjfm.‘h“h dj ben mt mudi cta mang sov, | N 9014:2011; ISO 9227; ASTM B117
35 | Chéng nAm mdc, khang khuén ASTM D2574, D3274; EN 16492; ISO 22196; JIS 72801
36 | D6 bén trong mdi trudng dn mon ISO 11997-1,2
17 b0 khang dién tr& sudt TCVN 7918:2008; ASTM D4496, D257, D4496
IEC 60093, IEC 60243-2, IEC 62631-1,2,3; ISO 15091
38 | He sb dén no nhiét ASTM C531
TCVN 6557:2000, TCVN 9762:2013; TCVN 7615:2005;
1o | e dinh do chiu nhigt, anh hudng cia EN 13687, EN 13697-5; ASTM D2485, D1849, D2243,
nhiét £1269, D257, C884; ISO 10837, ISO 3248, I1SO 11357-4)
ISO 11359-1,2
40 | Xac dinh B¢ xuyén nucc TCVN 6557:2000
41 | P3 bén lau TCVN 6557:2000; EN 16623
TCVN 11608-3:2016, TCVN 7699-2-5:2011,
TCVN 11608-2:2016, TCVN 11994 -2, 3:2017
47 | Phuong phép phoi nhiém voi ngudn tir | ISO 16473-3, 18O 4892-2, ISO 4893-3, 1SO 11507,
ngoai, gia téc thoi tiét, thoi tiét nhan tao  [SO 16474-2, 1SO 20340, 1SO 11341; ISO 16474-2,3
ASTM D3350, D6695, D4587, D6083; EN 1062-11;
TEC 60068-2,5; JIS K5600-7-7, JIS K5600-7-8 ;
Déanh gid @ phan hoa; do ran nut; D§ | TCVN 12005:2017; ISO 4628
43 | bong tréc; Do gi; Do phdng 16p; PO tach | JIS K5600-8-1,2,3,4,5, 6,7
16p; DO dn mon
et A s 1A TCVN 9760:2010 (ISO 2808), TCVN 9406:2012
44 | Xéc dinh chiéu day 16p phu 1SO 19840: ASTM D1400
45 | Xéc dinh Ham lugng chét hitu co d& bay | TCVN 103692014  (ISO 17895
hoi (VOC) TCVN 10370-1,2:2014 (ISO 11890-1,2)
46 Ham lugng cac chat VOC, fpnnandehyt ASTM D5116; ISO 16000-9
phét tan theo phuong phap budng thu JIS A1901, JIS A1902-1,2,3,4
47 |Ham lugng chi (Pb) QCVN 08:2020/BCT; ISO 3856-1; ASTM D3335
48 |Ham lugng thity ngén (Hg) ISO 3856-7
49 |Ham lugng Cadmium (Cd) ASTM D3335; ISO 3856-4
50 [Ham luong Crom tong (Cr) ISO 3856-6
51 |Ham lugng Crom VI ISO 3856-5
5 Xac din\h hé s phan xa dnh sng mit troi, | ASTM C1549, ASTM E1980, ASTM E903, ASTM E1175
do truyén qua ASTM E1347; EN 17190; ISO 22969; JIS K5602
53 | Hé s6 phat xa nhiét ASTM C1371
s e s Bl e TCVN 8652:2020; BS EN12086; ASTM E96
54 | Xdo dinh khanfing thim hot nuoe ISO 12572, 1SO 7783; ASTM D1653
55 | Xéc dinh ham lugng formaldehyt JIS K5601-4-1
Xac dinh kha nang ck‘lc”‘)ng nit & nhiét do
56 | thap; nhiét dd hoa mem; d khang chdy; | 1.y 791.2011; AASHTO T250-05

do bén va dap; chi s6 hoa vang; khdi lugng
riéng; thoi gian bao quan; do phat sang
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Phwong phap thir

Xac dinh Tinh két dinh giita cac 16p, Thi

57 o TCVN 9013:2011; TCVN 11416:2016
nghiém gia toc

G .50k ¢ £ ; TCVN 8652:2012; ASTM D471; SS 500
58 | Xéc dinh d0 tham nude, hap thy nude BS EN 12390-8, BS EN 12004; EN 13580, EN 1062-3;
59 | P8 sau tham thiu TCVN 11839:2017
60 | Do sau an 16m (cupping test) TCVN 10671:2015 (ISO 1520)
61 | Do bén cao xude clia mang son TCVN 10239-1,2:2013
62 | Kha ning tao ciu vét nit EN 1062-7
63 | Xé4c dinh kha nang khang trugt ASTM D2047; EN 13036-4
64 | X4c dinh nhiét d6 hoa thiy tinh ISO 16805, ISO 11359-2, ISO 11357
65 | Xéc dinh ham lurong chét tao mang TCVN 2093:1993

et rm ik trme & TCVN 9405:2012; ASTM D2247, ASTM D4585
66 | Xac dinh D6 bén nhiét Am ISO 6270-1, ISO 6270-2

\ 2

67 | Xéc dinh Do bén keéo, do dan dai ASTM D882, ASTM D2370, ASTM D412

CEN/TS 16360; JIS K7161

Son epoxy oxit siit thé mica, son epoxy chdng gi, son epoxy gidu kém

Xic dinh tinh dong nhdt, 6n dinh trong
thung chira; thoi gian kho; thoi gian song;
d min phan tén, d§ bong; tinh phu hop lop
phu trén, ngoai quan mang son, do bén thoi
tiét; ham luong chét khong bay hoi; dinh
dinh tinh nhua epoxy, oxit sat mica; kha
ning son d¢ day cao; ham luong kém kim
loai trong cén khi gia nhlet dd bén ubn, kha
nang chiu nude mudi, dd bén mi mudi,
Kha ning chju &n mon; Su két dinh gitta
céc 16p sau khi phoi, kha néng thi cdng son

TCVN 9011:2011; TCVN 9012:2011;
TCVN 9014:2011; JIS K5551: JIS K5674

Son polyurethane bao vé két cAu thép

Xac dinh su 6n dinh trong thiing chtra; thoi
gian kho; Bé& ngoai mang son; thdi gian
song; do bong; kha ning pht trén; do bén
udn; tinh két dinh gitta céc 16p; kha ning
chiu kiém; kha ning chiu axit; kha ning
chiu 4m va chu ky lanh- néng; ham lugng
chét khong bay hoi; thir nghiém gia toc; xéc
dinh dinh tinh nhém isocyanat

TCVN 9013:2011

Son nhua fluor cho két ciu thép

Xéc dinh Trang théi son trong thiing chira;
thoi gian kho; bé ngoa1 mang son; thoi gian
sdng; dd tuong phan ctia mang son kho; do
béng, kha ndng phu l6p son khic; do bén
ubn; do bén va dap; kha nang dinh bam
giita cdc 16p; d6 bén kiem; do bén axit; kha
ning chiu 4m va chu ky néng lanh; ham
lugng khéng bay hoi; do bén thoi tiét gia
tdc

TCVN 11416:2016

Son Sin
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Xéc dinh Trang thai trong thing chira; dic
tinh thi cong, dd bn dinh nhiét do 1hap (-
5°C); thoi gian khd bé mat, ngoai quan
mang son; do bén nude; do bén kiém; do
rira troi; do bén va dap; kha néng chiu anh
huéng khi lam kho nhanh; d ben gia toc
thoi tiét sau 240h; d6 bén thoi tiét tw nhién
ngoai troi, sau 12 thang

JIS K5668

Son cho gb ngoai troi

Xac dinh Ngoal quan 16p phu (do che
pht, mau sic; do bong, cau tric 16p ph,
lugng ding); dod beén thoi tiét tu nhién; do
hit nuée; phép thir thoi tiét nhan tao

TCVN 11935:2018 (EN 927)

S

Son chong chay cho bé mit kim loai

Thir nghiém phén ting chay cua mang son

EN 13822; ENISO 1716

Thir nghiém kha ndng chdng chay, do bén
l4u ctia mang somn -

EN 13381-6, EN 13381-8, EN 13381-9

X4c dinh kha nang tuong thich véi 16p
16t; x4c dinh hiéu qua céch nhiét voi
mang son

EN 16623

Son phii chéng in mon cho 6ng kich ngim

Xac dinh dd sau thim thau sulphate; do
bam dinh voi bé tong; khang axit; d¢
tham thau nuéc

JIS A7502-2

Son phi tinh dién trén nhom

Xéc dinh chiéu day méng son; do dong
mau, do bong; dd bam dinh, do bén vita;
d5 bén va (dap; d6 mai mon; do bén axit
HCl; d6 bén voi chét tiy ria, a5 bén voi
nuée rira kinh; do bén nhiét 4m; dd bén
mt mudi; do clmg mang son

AAMA 2603
AAMA 2604
AAMA 2605

10

Son twong dang nhii twong

Xéc dinh Trang thai son trong thung
chira; ngoai quan mang somn; kha nang thi
cbng son; PO on dinh & nhigt do thép;
Thoi gian kho; DO rtra troi; Do bén nudce;
do bén klern D§ tuong phan; P bén gia
tbc thoi tiét; PO bén thoi tiét ty nhién;

JIS K5663

11

Son phin xa niing lwong mit troi

Trang thai son trong thing chira; ngoai
quan mang son; D6 6n dinh & nhiét d thap;
Thoi gian khd bé mit; D§ bén va dap; Do
béng; DO ben axit; D bén kiém; Chu k¥
néng lanh am; DY phan xa anh sang mét
troi; PO bén thoi tiét gia tbe; PO bén thoi
tiét tu nhién

JISK 5675;

12

Son tin hiéu giao thong - Son vach dwong h¢ nudc

Xac dmh D6 min; D§ nhot; thoi gian kho;
mau sic; Do phét sing; Do bong; db bén
ubn; do bam dinh; Do bén rira trdi; DO

TCVN 8786:2011
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Phwong phap thir

chong loang mau; D6 bén va dap; o bén
diu; Pd bén mudi; PO bén kiém; Do bén
mai mon; D phan quang, Chiéu rong vach
son; Ngoai quan cta vach ké; chidu day
vach son tin hiéu.

D6 bén khi quyén

TCVN 8792:2011; BS 3900-F4

13

Son mit dwong san bay

Xdc dinh trang thai son trong thung chira;
d6 6n dinh bién dang nhiét; acrylic polime

TCVN 8786:2011

Xéc dinh d 61’1 dinh luu trir; d§ nhét; do
min; do bén ubn; dd bén nudc; thoi gian
kho; thoi gian kho theo diéu kién d6 m l6n

ASTM D1849, ASTM D562, ASTM D1210,
ASTM D522, ASTM D870, ASTM D711,
ASTM D 1640

X4c dinh kha nang chong mai mon; do bén
thoi tiét gia toc; @0 bén ria troi; d twong
phén ciia mang son kho

ASTM D968, ASTM G154, ASTM D2486,
ASTM D2805

Xac dinh ham lugng chi; ham lugng crom
héa tri 6; ham luong hop chit hitu co dé
bay hoi; ham lugng bdt mau; thanh phan
dioxit titan

ASTM D3335, ASTM D3718, ASTM D2369,
ASTM D3723, ASTM D1394

14

Som tin hiéu giao théng - Son vach dwong hé dung moi

Xac dinh mau sic; do on dinh; d6 min; do
nhét; do phat sang; thoi gian khd; do bong;
dd bén udn; do bam dinh; do chong loang
mau; dd chiu dau dd chiu muoi; do chiu
nude; do chiu kiém; do bén thoi t1et d6 mai
mon

TCVN 8787:2011

15

Son nhi¢t déo lam vach ké dwong, g& gidm tde

Xac dinh ham luong bdt mau; ham lugng
dioxit titan; mau sac

ASTM D3723, ASTM D13%4;
ASTM D66238

Xac dinh chit tao mang; hat thL’ly tinh; canxi
cabonat va chét dén tro; thoi gian kho; dd
phat sang, dd bén nhiét; nhiét do hoa mém;
d0 mai mon; do khang chay; khdi lugng
riéng; cuong do bdm dinh

TCVN 8791:2011

X4c dinh kha nang chong nit ¢ nhiét do
thim; do khéng chéy; chi sb hoa vang clia
son mau trang; do bén va dap; do chdng
truot; chidu day vach son tin hiéu

TCVN 8791:2011
AASHTO T250-05(Section 8,14)

16

Cic loai l6p phi

Lop phua két cAu xdy dung

Xéc dinh cuong d9 bam dinh véi nén;
chiéu day 16p phu

TCVN 9349:2012, TCYN 94062012
ASTM D7234, ASTM D4541

Lép phti cudn trén nhém va hop kim nhém

Xac dinh thanh phan héa, dung sai kich
thude va che tinh chét co Iy ciia nhom va
hop kim nhom; Chleu day mang son; do
bong; su sai khac vé mau sic; d6 bén udn;
d6 bam dinh; 46 cimg but chi; do bén tia
UV; dd bén dm; do bén phun suong mudi

BS EN 1396

Lép phi hitu co trén tAm thép phing
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Xac dinh chidu day 16p pht; su sai khac
mau sic; dd bong; do bam dinh; do bén
ubn; do bén va ‘dép; dd cing bt chi; thir
]}\3uchlrlnolz;3 do ifen cao xuse; CT(_) bén nl}ﬂl@f EN 13523
am; dd bén moi trudong an mon ty nhién;
d6 bén bic xa UV tu nhién; do bén mu
mubi; do bén thoi tiét gia tbe; bén hoa
chit; bén nhiét
4 | Bot phu
Phéan con lai trén sang ISO 8130-1
Khéi lugng riéng 1SO 8130-2, 3; ASTM D5965
Gi6i han nd dudi 1SO 8130-4
Thoi gian gel ISO 8130-6; ASTM D4217
Mt khdi lwong khi say ISO 8130-7
Phén bd kich thude hat; ASTM D5861
Do on dink; 1SO 8130-8

5 | Son Polyurethan chéng thim

Xac dinh cudng d9 kéo, do gidn dai; do
ciing Shore; cudng do bam dinh; d6 chéng
thAm nudc; do bén xé rach; ham luong chét
khéng bay hoi; kha nang tao clu vét nit; do
bén gia tdc thoi tiét

TCVN 1595-1:2013, TCVN 1597-1:2013
TCVN 10519:2014; BS EN 14891

ASTM D412; ASTM D2240, ASTM D7234
ASTM D4541, ASTM D624

ISO 34-1, IS0 7619-1, ISO 3251

6 | Son san

X4c dinh trang thai son trong thung chira;
dac tinh thi cdng; ngoal quan mang son,
phu hop véi 16p pht ngoai; do bén mai
mon; dd bén va dép; kha nang chiu nuéc;
kha ning chiu kiém

TCVN 13479:2021

7 |Som gia da

Xac dinh cuong d bam dinh & dkte; cudng
b bam dinh sau khi ngim nudc; do bén va
dap; chiu ky nong lanh va 4m; do bén kiém;

5 riva troi; do bén thoi tiét gia tbe, sau 300

gio (béng xenon)

JIS A6909

VUA, CHAT KET DINH, KEO XAY DUNG

Vira, keo dan gach goc xi ming

Xéc dinh cudng do bam dinh; Thot gian
cOng tac, do truot; PO bién dang ngang

TCVN 7899-2:2008;
EN 12004-2; BS EN 1348

ISO

13007-2

Vita, keo chit gach goc xi mang

Xac dinh @ chiu mai mon; B9 co ngot;
D§ hit nude; Cudng do uon, nén

TCVN 7899-4:2008; ISO 13007-4
EN 12004; EN 12808

Vira phi san tw san goc xi ming

1 | Xac dinh d6 chay xoe

TCVN 9204:2012; ASTM C939; ASTM C230

5 Xéc dinh cuong dd chiu uon trong dicu
kién tiéu chuan

TCVN 3121-11:2022 (ASTM C348)

3 Xéc dinh cudong dd chiu nén trong dicu
kién tiéu chuan

TCVN 3121-11:2022 (ASTM C349)

4 Xéc dinh cudng do bam dinh trong diéu
kién tiéu chuan

TCVN 3121-12:2022 (ASTM D7234)
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Phwong phap thir

Xac dinh kich thudc hat cbt liéu, do hru
dong cta vita tuoi, KLTT vita twoi va vita
dong rn, kha ning gitt do luu dong cla
vita tuoi, ham Iuong ion clo hoa tan trong
nuée, d6 hit nuée miu via déng rin,
Thoi gian bét diu dong két clia vira tuoi

TCVN 3121:2022

Vit liéu 1am phing san

Xéc dinh cudng do chiu udn, chiu nén; do
chiu mai mon Bohme; d§ chiu mai mon
BCA; dd chju mai mon banh xe lan; do
cing bé mit; cuong dd bam dinh; do én
dinh kich thudéce

TCVN 13480:2021

~ - - < A . -
Vira ting cirng san goc xi ming

1

X4c dinh Thoi gian bat dau dong két cia
vita tuol

TCVN 3121-9:2022

2

Xéc dinh cuong dd chiu ubn, nén trong
diéu kién tiéu chuan

ASTM C348, ASTM C349

3

X4c dinh DO cimg bé mit theo thang

Mohs, D6 mai mon sau

TCVN 6415-6,18:2005

Vira xi ming kho tron sin khong co

1 | Xé4c dinh D6 chay, Ty 1€ Vira/Nudce ASTM C230
2 | Xéc dinh D¢ tach nude TCVN 3109:2022, TCVN 9204:2012; ASTM C940
Xac dinh Do né 3h dau va 1 ngdy ong
4 thity tinh 1lit ASTM C940
5 fi%ar‘;‘g f;‘lh Thay doi chieu dai mau vita | 1y 9704.2012; ASTM C157; ASTM C1107
¢ | Xéc dinh Thay doi chicu cao cdt vita tai lic | TCVN 9204:2012
két thic dong két so v6i chiéu cao ban dau | ASTM C1090/C1090M, ASTM C827
7 | Xac dinh Cudng d6 R1,3,7,28 ngay TCVN 9204:2012; ASTM C942, ASTM C109/C109M
8 | Xéc dinh Thoi gian dong két TCVN 3121:2022
9 | Xéc dinh ty trong cila hon hop vitatwoi | ASTM D1045
Vira xiy dung
Thiét ké cp phdi; Xéc dinh Kich thudc hat
c6t ligu 16n nhat, Xéc dinh D luu dong, Kha
nang gitt do luu dong, Thoi gian bat dau dﬁpg TCVN 3121:2022
ket, Cuong do nén, Cudng df chiu uon, TCVN 4314:2022
Cuong do bam dinh, Thoi giap digu chinb, He | TCVN 9028:2011
s0 hit nude do mao dan, khoi lugng the tich
cia vita tuoi va vita dong ran, ham lugng ion
clo hoa tan trong nudc
Vita bom ong gel
1 | Xéc dinh 'Eéng ham luong ion Clo ASTM C1152/C1152M
2 | Xéc dinh d§ min ASTM C33/C33M
Xac dinh su thay d6i chiéu cao cot vita ltic
2 két thic dong két so véi chiéu cao ban dau ARINECIDRNEL00M
4 | Xéc dinh thoi gian bit dAu ninh két ASTM (€953

Vira bén héa goc Polyme

X4c dinh do bén kéo; D6 bam dinh; D4 co,

TCVN 9080:2012; ASTM C307, ASTM C579, ASTM 580,
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TT Tén san pham, hang héa Phuong phap thir
Hé sb gian nd nhiét; cudng d(f)‘ nén, cudng | ASTM C321, ASTM C308,
d6 ubn; DO hp thy nude, DG bén hoa; Thoi | ASTM €531, ASTM C413, ASTM €267,
gian cong tac, thoi gian dong ran ban dau va | ASTM D638, ASTM D2471
thoi gian dong ran du cudng d st dung;
dinh toa nhiét
10 Chit két dinh va vira thach cao
Xac dinh ham lugng Ca{SO4; ty 18
nude/vita; thoi gian dong keét; cudng dd
bam dfph; cuong d6 udn; cg‘b‘ng do nén; d6 | TCVIN 13598-2:2022; EN 13279-2
cimg bé mit; ham lugng chat két dinh thach
cao, d6 min; do gili nude
11 Hé chét két dinh gc nhua Epoxy
1 | Xéc dinh d6 nhat TCVN 7952-1:2008; ASTM D2393
2 | Xéc dinh thoi gian gel TCVN 7952-3:2008; ASTM C881
3 | Xac dinh do chay xé TCVN 7952-2:2008; ASTM C881
4 | Xac dinh cudng do dinh két: TCVN 7952-4:2008; ASTM C882
5 | Xéc dinh d6 hap thu nudc TCVN 7952-5:2008; ASTM D570
5 | Zacamintieragbien deng dul &l TCVN 7952-6:2008; ASTM D648
trong udn
7 | Xéc dinh kha ning tuong thich nhiét TCVN 7952-7:2008; ASTM C884
8 | Xac dinh hé sb co ngét sau khi déngrin | TCVN 7952-8:2008; ASTM D2566
9 fg’nde}l‘:h cudng d9 chiu nén, mddun 8n | 1-v; 7957.9:0008; ASTM D695
1 | 24 dinh cutng 46 chia kéo; B gifin dal | 1y 7959.10:2008; ASTM D638
tai diém phé huy
11 | X4c dinh cudng do lién két TCVN 7952-11:2008; ASTM C881; ASTM (882
12 Keo dan gach géc nhwa phan ing, phan tin
Xac dinh Cudng d6 bam dinh khi cit,
Cudng do bém dinh khi cit sau khi ngém ,
trong nudc, Cu;é'ng d6 bam dinh khi cit sau TEVN /590202005
khi gia nhiét, soc nhiét
13 Keo dan ong nhua
1 | Xéc dinh khéi luong riéng BS EN 542
2 | Xac dinh ham huong chit kho ISO 7387-1
3 | X4c dinh d5 bén cit ctia mbi néi ISO 9311-2
A X,ac d}l}l} A('io bén chiu ap suat thuy tinh 1SO 93113
clia moi ndi keo
14 Chit kkét dinh v6 co trong bé tong nhwa (bot khosng)
Xéc dinh Hinh déng bén ngoai, Khdi luong
thé tich v{é dd rong, He so hao nué;o, Ham
lugng chat Ihga tiaﬂ‘ tr%{gt e Kt lu'l‘i“? TCVN 4197:2012; TCVN 7572:2006
E‘Sﬁi C‘Ehé?ioﬁm;‘l@pthé‘-’ tioh“ig“gé \;%n" 33 ASTM D546; ASTM C40; ASTM D3418, D4318]
ctia h%,n hoy bat'kfoén v nhua dudn gBﬁ AASHTO T2I; AASHTO T37; AASHIO 189,
e et | SOAASHTO T100; AASHTO T255
ong nd cla ,hon hop bét khoang va nhya 22TCN 58:84
duong, Chi so 11@111 lugng nhua cua bt :
khoéng, Thanh phan hat, ham lugng mét khi
nung, Ham luong nude, PO am, Chi s6 déo
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TT Tén san pham, hang héa Phwong phap thiv
XI | VAT LIEU CHONG THAM
Vit lidu chong tham gbc xi miing - polyme
: ﬁ‘;ﬂ d]-lzilé dbzlzegm}‘ff”@@ngin if; 1;:111 iﬁ TCVN 12692:2020; BS EN 14891
e R ey e TIS A1404, JIS A6021; ASTM D412
nut; d6 chong tham nude
Vit liéu chong tham tham thau ket tinh goc xi ming
1 | Xéc dinh Thoi gian dong két TCVN 6017:2015
2 | Xéc dinh Cudng do chiu nén ASTM C 349
3 | X4c dinh Cudng d6 chiu udn ASTM C 348
4 | Xéc dinh cudng d6 bam dinh ASTM D4541; ASTM D7234
Vit liéu chéng thAm - Son bi tum cao su - Son nhii twong bitum
X4c dinh do min; do phu; D6 chiu nhigt; Do .
1 xuyén nudc; DO bén lau; Thoi gian kho TCVN 6557:2000
2 | Xac dinh db nhot quy ude TCVN 6557:2000; ASTM D1200
. TCVN 6557:2000; ASTM D522
¥ | oo finh 8 bann BS EN 1SO 6860, BS 3900-E11
4 | Xac dinh d6 bam dinh TCVN 6557:2000; ASTM D2197
Dung dich chéng thim
fj{f ggﬁ%ﬁ; %gifﬁrgfgn%ﬁ? (E;arfg ]iz? TCVN 8826:2011, TCVN 3116:1993
it B i i i B < g TCVN 9349:2012, TCVN 6492:2011
TAm trai chong thim gbc bitum
1| dinh tai trong kéo dirt do dan dai khi | v\ 9067.2012 (ASTM D2523); EN 12311-1
2 | X4c dinh do bén choc thing TCVN 9067-2:2012 (ASTM D5635); ASTM E154
3 | X4c dinh d bén nhiét TCVN 9067-3:2012 (ASTM D5147)
4 | Xéc dinh 49 tham nudce dudi ap luc thiy | TCVN 9067:2012 (ASTM D4551)
tinh
5 | Xéc dinh luc khing xé rach, d bén mbindi | BS EN 12310-1; JIS A 6013; ASTM D1004
Vit liéu chdng thim PVC, eao su
1 | Xéc dinh sai 1&ch kich thudc TCVN 9407:2014; BS EN 1107-2; BS EN 12691
2 | Xéac dinh d6 cimg shore A TCVN 1595-1:2007 (ISO 7619-1); JIS K 6253
3 | xae dinh d6 bén xé réch. d6 bén nén TCVN 1597-1:2018 (ISO 34-1); ISO 7743; JIS K6262
4 | Xac dinh d6 bén kéo, 0 dan daikhi @it | TCVN 4509:2013 (ISO 37); JIS K6251
5 | Xéc dinh khdi luong riéng TCVN 4866:2013 (ISO 2781); JIS K6268
6 | Xac dinh d6 bén hoa chat TCVN 9407:2014; JIS K6258
7 Xac dmh 140 hoéa & nhiét do cao, thay ddi | TCVN 2229:2013;1SO 188
tinh chét sau 1&o hoa nhiét ASTM D573; JIS K6257
8 | Xac dinh do hip thu nuéc ISO 62; ASTM D570
9 | Po bién dang du sau khi nén TCVN 5320:2008 (ISO 815)
10 | P9 bién dang dur dudi d gian dai khong | TCVN 10531:2014
doi va dudi tai trong kéo khdng doi
11 | Kha nang chiu mai mon TCVN 10045-1:2013
12 | D6 bén chéng va dap BS EN 12691
13 | Kha ning chiu tai tinh BS EN 12730
- Vit liéu chong thim mang PE va
HDPE
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TT Tén san phﬁm, hang hoa Phwong phap thi
1 | Xéc dinh chiéu day TCVN 8220:2009
. o & - % s TCVN 9748:2014, TCVN 6039:2008; ISO 2781,
2 | Xéc dinh khoi luong riéng; Do day ASTM D1298
3 | Xéc dinh do c@mg shore D ASTM D2240
4 | Xéc dinh dd bén kéo; Do dan dai khi dut ) _ ,
5[ Xéo dinh cudng 46 kéo & dan dai 100% TCVN 9751:2014; ISO 37; ASTM D638
6 | Xdac dinh d6 bén x¢é rach ASTM D1004
5 | Xéc dinh do thay d6i khoéi lwong trong | ISO 175 (ASTM D543)
MT hoa chat/01 MT
8 | Xéc dinh mt khéi luong & nhiét do 70°C | ASTM D1203
9 | Xéc dinh d6 bén choc thiing TCVN 9752:2014; ASTM D4833
10 | Xac dinh ham rong mudi cdc bon TCVN 9753:2014; ASTM D1603
11 | Xéc dinh thoi gian cam tng oxy héa TCVN 9754:2014; TCVN 9755:2014
12 | Xéc dinh d bén 130 hoa nhiét TCVN 9756:2014; ASTM D5721
13 | Xac dinh d6 bén nat ung suét TCVN 9757:2014
14 | Xac dinh do phan tdn mudi cac bon TCVN 9758:2014
15 | Xéc dinh d0 bén véi tia tir ngoai TCVN 9759:2014
8 Chét xam khe PU, Silicone
1 | Yéu cau k§ thuat, phan loai TCVN 8266:2009; ASTM C920, ASTM C834
2 | Xéc dinh d6 chay TCVN 8267-1:2009; ASTM C639
3 | Xac dinh kha ndng dun chay TCVN 8267-2:2009; ASTM C603
4 | Xac dinh dd cing shore A TCVN 8267-3:2009; ASTM C661
5 | Xéc dinh anh huong ctia 1ao hoa nhiét TCVN 8267-4:2009; ASTM C792
6 | Xac dinh thoi gian khong dinh bé mat TCVN 8267-5:2009; ASTM C679
7 | Xac dinh cuong d6 bam dinh TCVN 8267-6:2009; ASTM C1135
9 Vit liéu chén khe (Sealant)
1 | Yéu ciu k¥ thut va phén loai ISO 11600; JIS A5758
Xéc dinh D dan hoi; DO chiy; Tinh chét
kéo; Tinh chat kéo khi duy tri do gidn dai; | ENISO 7389, ENISO 7390, EN ISO 8339
5 Thay ddi vé khoi lugng; Tinh chat kéo khi | EN ISO 8340, EN ISO 10563, EN ISO 10590
duy tri §I€> gidn dai va ngdm trong nudc; | ISO 10591, ISO 11432; JIS A1439
Tinh chat bam dinh khi duy tri d§ gidn dai
va ngdm trong nudc; Kha nng chiu nén
3 | Xéac dinh B§ bam dinh EN ISO 9046, EN ISO 9047; ISO 11431, JIS A1439
Xac dinh d6 chay; do cing Shore A; thoi
gian khong dinh bé mat; d6 bén boe tach; | ASTM C603, ASTM C639, ASTM C 661,
4 cuong dc:) bam dinh; d6 bdm dinh theo chu | ASTM C679, ASTM C719, ASTM C792,
ky chuyén dong; kha ning dl‘.‘l‘l‘l chay; anh | ASTM C794, ASTM C1135, ASTM C1183;
hudng cla ldo hoa nhi¢t; do bén khi ngdm | ASTM C1246, ASTM C1247
lién tuc trong chat 16ng
5 | Do bén thoi tiét gia toc ASTM C510, C793, D904, C1442, C1501, D5215
6 | PO mém déo va dd bén o nhiét d6 thip ASTM C711
10 Vit li¢u xam cheén khe va vét nirt, thi cbng néng, ding cho miit duong bé tong xi miing va miit dudong
bé tong nhwa 1 i
Xéc dinh d9 con lin; diém hoa meém; do
bam dinh; do lan dan hdi; tinh tuong thich | TCVN 9973:2013; ASTM D5329
v&i nhua.
11 Vat liéu chén khe dang x6p cao su, backerod..
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Tén sin pham, hang héa

Phwong phap thw

Xac dinh do hoi phyc, g troi ra, D§ hit
nude, Tai trong uon. ..

AASHTO T42-01

ON

G VA VAT LIEU CAP THOAT NUGC

Ong va phu ting cip thoat nurée

—_

Xéc dinh D3 bén ap suét thiy tinh

TCVN 6149-1+3;2007; ISO 1167-1+3;
ASTM D1599; ASTM D1598

2 | Xéc dinh Khéi lugng riéng TCVN 6039-1:2008; ISO 1183-1
3 | Xac dinh Ham luong nude ISO 15512
4 | Xéc dinh do phan tén than den/hat mau | ISO 18553
5 | Xac dinh Chi s6 chay MFR 1SO 1133
6 | Xéc dinh kich thudc TCVN 6145:2007; ISO 3126; ASTM D2122
7 | Xéc dinh d6 bén kéo, d0 gidn dai khi dit | TCVN 7434-1:2004; ISO 6259-1-3
8 | Xéc dinh Su thay doi theo chidu doc TCVN 6148:2007; ISO 2505
9 Xac dinh Thoi gian cam tmg Oxy hda, SO 11357-6
OIT
10 | Xac dinh Ham luong chét bay hoi BS EN 12099
11 | Xéc dinh Nhiét lugng quét vi sai DSC ISO 18373-1
12 | X4c dinh P bén Diclometan TCVN 7306:2008; ISO 9852
13 | Xéc dinh D bén giy ISO 11673
14 | Xéc dinh Nhiét 4o héa mém VICAT TCVN 6147-1:2003; ISO 2507-1
15 | Xéc dinh D ben va ddp ben ngodi - | 1oy 6144:2003; BS EN 744; ISO 3127, ASTM D2444
Phuong phép vong tuan hoan
16 | oo G DY ben va dép Charpy tai diCu | v\ 19724.1:2020; 1SO 9854-1
17 | Xéac dinh P9 duc ctia 6ng va phy tiing TCVN 8848:2011; ISO 7686
18 | Xéc dinh Anh huéng ciia gia nhiét TCVN 6242:2011; ISO 580
19 | Xéc dinh Do bén hoa chét ctia dng TCVN 9070:2012; ISO 4433
50 | Xée dinh D3 bén kéo mdi ndi han nhiét | 1\ 8201:2009; SO 13953
clia Ong va phu tiing
e g .| TCVN 8850:2011; ISO 9969; TCVN 8851:2011
21 | Xéc dinh d clmg vong cla Ong, phu thng | 15y 13968. TCVN 10769:2015; ISO 7685
22 | Xéc dinh dd bén kéo riéng ban dau TCVN 10967:2015; ISO 8513
53 | Xéc dinh 46 kin clia Ong va phu tng | v 10177:2013; IS0 2531
bang gang déo ]
24 | Xéc dinh thanh phén chat déo ASTM E1252
25 | Xéc dinh d dan hoi vong EN 1446
26 | Do bén nén det ASTM D2241, F441
27 | Chét lugng dun ASTM D2151
Ong nhya HDPE cho tuyén cip ngam
1 | Xéc dinh D6 bién dang khong v ctia dng | TCVN 8699:2011
2 | Xéc dinh Kha ning kho chéy ciadng | TCVN 8699:2011
Xéac dinh Tinh udn cong v6i ban kinh uén
3 | cong bang 10 lan dudng kinh ngoai tai | IEC 61386-21
nhiét 40 phong
Xéc dinh Pac tinh hinh th‘(du'émg kinh
4 r}goﬁi, dd cao budc ren, chiéu day thanh | TCVN 6145:2007; ISO 3126
Ong, budce ren)
5 | Xac dinh D) bén nén TCVN 8699:2011
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Tén san pham, hang hoa

Phwong phap thi

X4c dinh Nhiét hoa mém Vicat

TCVN 6147-1:2003; ISO 2507-1

Xac dinh P hip thu nuéc tai nhiét dd
60°C trong 5 gi®

TCVN 8699:2011

X4c dinh P& bén mau khi thir nghiém
trong céc loai dung dich

TCVN 8699:2011
TCVN 8699:2011

Ong nhua gin xoin HDPE

Xéc dinh Dic tinh hinh hoc (dudng kinh
ngodi, do cao budc ren, chidu day thanh
dng, budc ren), PO bdn bng trong mbi
trudng axit H>SO0s, DO bén dng trong mai
trudng axit NaOH

TCVN 9070:2012

Xac dinh D6 ctiing vong cta ong

TCVN 8850:2011; ISO 9969

Xéc dinh Ap luc nén v& bng

TCVN 9070:2012

Ong gang déo ting dung cap thoat
nwéc

Xéc dinh Ddc tinh hinh hoc va sai 1éch kich
thude; Pic tinh 16p phi; Do kin cia mdi
ndi; Thanh phin hoéa vat lidu; Pic tinh vat
lidu (d6 bén kéo, d ciing, dd bén udn)

TCVN 10177:2013;
ASTM AS536;
JIS G5526, JIS G 5527

ISO
EN

2531
545

Ong thép ting dung cho cip thoit nuée

X4c dinh Péc tinh hinh hoc va sai 1éch kich
thudc; co tinh (uén, nén bep, kéo); thir do
kin méi ndi, thir thiy lue; Thanh phéan héa
vt liéu

TCVN 11221°2015;
ASTM AS3,
JIS G3458, JISG3452, JIS G3101

ISO
ASTM

559
Al06

Thir nghiém kha niing khdng in mon cong thoat nuéc thai

Thi nghiém d6 sdu xém nhép sunphat

JIS A 7502

r A - £
Van budm, van ciu, van cira cho céap tho

at nuwoe

Xéac dinh Pac tinh hinh hoc va sai léch kich
thudc, Kha néng chiu 4p; l:htr nghiém do ro
ri, do luu lugng; Thanh phan vat li¢u

TCVN 10830:2015, TCVN 9442:2013; ISO 10631,
ISO 5996; EN 593, EN 1171; ASTM F1098, A126
JIS B 2032, JIS B 2031

Xac dinh do ro ri thén va canh van diéu
chinh luu luong

BS EN 1751

Hop k¥ thuit cho hé th(“;ng thoat nwée bang PVC-U

Xac dinh do bén kéo cia vit liéu; Kha ning
chiu tai trong cta nép day; Kha ning chiu
&p suat va tai trong tac dung; Kha ning chiu
héa chét; Kha ning chdng thim nudc clia
néip day; Kha nang chiu va dép cta nép.

TCVN 12755:2020

Ong nhwa nhiét déo

Xéc dinh dd bén kéo

TCVN 7434-1:2004; (ISO 6259-1:1997)

b | —

Xac dinh d6 bén va dap charpy

ISO 9841-1,2

10

Vit lidu cAp thoat nuwée

Xac dinh @6 bén kéo ctia vat liéu; Kha ning
chiu tai trong cla neﬁp day; Kha nang chiu
ap sudt va tai trong tdc dung; Kha ning chiu
hoa chét; Kha ning chéng thim nudc clia

TCVN 12755:2020

nfip day; Kha ning chiu va dip cta nép.

X

TAM TUONG

| TAm song xi ming soi ‘ |
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Tén sin ph%m hang hoa

Phuong phap thir

Xac dinh sai léch kich thude danh nghia va
sai léch hinh dang, cuong do chiu udn dd
bén co hoc, khdi lugng thé tich, do xuyén
nude, dd bén nhiét lanh, d bén nong - mua,
d6 bén udt - kho, bén va dap

ISO 10904; EN 15057

Tam phang xi ming s¢i

Xac dinh sai léch kich thude danh nghia va
sai lgch hinh dang; cuong do chiu udn,
modul dan hdi, d6 a am, thay ddi chidu dai do
hit nuge, do co say, do xuyén nudc, su
truyén hoi nuée, khéi lugng thé tich, d6 bén
chu ky néng lanh, dd bén néng - mua, do
bén nude néng, do bén uét - khd, bén va
dép, d6 huat nuoc kha nang chong thAm
nudce; do co gidn 4m; d6 bén bing gid; do
bén mua ning

TCVN 8259:2009
ISO 8336, ISO 12572, ISO 14862
ASTM C1185, JIS A5430, BS EN 12467

TAm thach cao

Xac dinh kich thudce; d¢ sau cua go vudt

1 " s 2 TCVN 8257-1:2023 (ASTM C473)
thon, do vudng goc cta canh
2 | Xéc dinh do cimg clia go; canh va 161 TCVN 8257-2:2023 (ASTM C473)
3 | Xac dinh cudmg dd chiu udn TCVN 8257-3:2023 (ASTM C473)
4 | X4c dinh d6 khang nho dinh TCVN 8257-4:2023 (ASTM C473)
5 | Xéc dinh dj bién dang 4m TCVN 8257-5:2023 (ASTM C473)
6 | Xac dinh d6 hit nudce TCVN 8257-6:2023 (ASTM C473)
7 | Xéc dinh d6 hip thu nwoce bé mit TCVN 8257-7:2023 (ASTM C473)
8 | Xéc dinh d6 thim thau hoi nude TCVN 8257-8:2023 (ASTM C473)
9 éagc): dinh hop chéat luu huynh dé bay hoi ASTM C471
Xdc dinh Ham luong thach cao ; .
10 (CaS0s.2110) TCVN 8654:2011; ASTM C471
Xdac dinh cuong d¢ chiu uon khm lugng
thé tich, khdi luong trén m?; d Am; kich
t d nhi
11 | it &0 Kndog o ok fod&i’f“;ai’;’if TS AG901, EN 520, AS/NZS 2388
KS F3504; TIS 219-2552; ASTM D903
dd hat nude; do hap thu nude bé mit; do
vudng gbe; do sdu go vubt thon; d cach
am; do bén bong tach
TAm twong rong bé tong dic sin
1 | Xéc dinh d6 hat nudc TCVN 3113:2022
2 | Xéc dinh cudng do nén ctia bé tong TCVN 3118:2022
Xac dinh kich thude, khuyét tat ngoai
3 | quan do bén treo vt ning, va dp, d | TCVN 11524:201 6
cach 4m khong khi
TAm twong nhe ba 16p xen kep
1 | Xéc dinh cuong d0 bam dinh TCVN 9349:2012
2 | Xéc dinh cuong do nén ciia tAm tuong nhe | TCVN 9030:2017
3 | Xéc dinh d9 bén treo vt ning TCVN 11524:2016
4 Xéc dinh cép do bén va dap, d6 hut nudec, TCVN 12302:2018

kich thude va khuyét tit ngoai quan
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m Tén san pham, hang hoa
n- T4m twomg bé tong khi chung ap

-l Xac dinh cudng d0 chiu nen, khoi luong
thé tich, 0 co kho va tinh chét khéc
n- T4m laminate compact

Xac dinh céc kich hude, do bén mai mon;
6 bén ngdm nude soi; kha nang bao vé 16p
non Khi tidp xtic véi hoi nude; 40 bén ¢ diéu
kién &im; do bén hiét khd; do 4n dinh kich
thude; do bén sbe khi hau; dO bén va dap;
kha nang chdng nut khi chiu ing suit; kha
nang chong nit; kha nang chéng cao xudc;
kha nang chéng hoen b; do ben maw; dd bén
fia UV; do bén bic xa nhidt; x4c dinh khi
ning dinh hinh; x4c dinh kha nang chéng
ohdng rdp; 40 bén nhiét m; d0 bén vi xudc

1SO 4586; EN 438; NEMA LD3

Xac dinh do am; khoi lugng the tich; do
cach nhiét; tai trong ubn, kich thudc; cuong i
do uon; khdi Twong thé tich; dd din nhigt; IS A 6301; GB/T 25998

thay dbi kich thude khi hit nude

TCVN 7949:2008; ASTM C302, ASTM 303, ASTM C165

D3 bén udn; phiét do su dung toi da

TCVN 7950:2008
Do dan nhiét 1SO 8302; ASTM C518; ASTM C177

file Nhom va hop kim nhém)

ASTM DI251, ASTM AT, ASTM
ASTM E607, ASTM EA15, ASTM B350

EN 14242; JIS G1253
| 2 | Xécdinhchicu day 16p phtt ZCVN 94062012 (ASTM D1186), TCVN 5408:2007

[ 3 [Xécdihdd bam dinh 16p phit TOVN 2007:2015 (AAMA 2605)
- i dinh 0 ben Ko, 80 dan dai ki A | oy 197-1:2014;180 689215 BN 755-2

0i6i han chay
5 [ dinh o bn v
| 6 [Xécdinhdocme ~FCVN 256: 2006; TCVN 258:2007
| X b g | TOVNIZID X

- H¢ khung vach thach cao

ASTM C645; ASTM A1003; EN 14195

Xac dinh kha ning dam xgyén dinh vit;

sai kich thude; tinh chat kéo

Ong thép han- Tht siéu am
ohat hién cac khuy€t tat

TCVN 6116:1996

TCVN 1548:1987, TCVN 6735:2018; ASTMEL64
BS ENISO 17640, BS EN ISO 11666, EN 12668
EN 1714-A2; JIS 73060; AWS DL, D1 5, ASME BPVC-5
TCVN 6111:2009, TCVN 4394:1986, TCVN 4395:198
ASTM E94; BS EN ISO 17636, BS EN ISO 10675
AWS D1.1,D1.5, JIS 73104

Kidm tra khong phé buy
chup phim

-Phuong phap
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Tén san pham, hang héa

Kidm tra khong pha huy- Phuong phép tir
4 | tinh

s Kiém tra khong phé huj- Phuong phép TCVN  4617:2018; ASTM E165, AWS DLl D15
thim 2S EN SO 3452, BS EN IS0 23277, BN 571; JIS 72343

thiu
| 6 | Thitdo cimg kim logi ASTM E10, ASTM E92
e e o TCVN 3122007, ASIM  A370, ASTM  E23
Thir va dap kim loat TIS 72242, AWS D1.1,D1.5 -
[ [ 8 | Thirnho thép khoan cy bu long
n- Thi nghiém thép (Thép thanh van,

Phuong phap thi
TCVN 4396:2018; ASTM £709, E1444; BS EN ISO 17638
BS EN ISO 23278; BS EN ISO 9934, JIS 72320,

AWSDLL DL5

tron tron, tAm, ban, hinh i)

) Xac dinh Cudng dd keo, do gidn dai, khoi TCVN 197:2014; JIS Z 2241
luong trén mot met chiéu dai ISO 15630-1; BS EN 10002-1
TCVN 198:2008, JIS Z 2248, 1SO 15630-1

[ 2 | Xéc dinh Cudng
R :

[)
-I e dinh Cuong d0 kéo, d0 gin dai, Thir
nén bep
TR T S
X4c dinh Hinh dang kich thudc, chat luong
be mit cua éng ren, dAu ren; Gidi han bén
kéo ctia thép cdt co ban, Gidi han bén moi

ndi coupler; Kiem tra thanh phin hod clia
t

hép
Thép cot noi coc

e ]

TCVN 314:2008, TCVN 1830:2008
1SO 8492

TCVN 8163:2009; ASTM E41 5

TCVN 1972014, JIS Z 2241, ASTM EA415

1SO 15630-1, BS EN 10002-1
e
o inox s
T [Thhpdnnes

ASTM E1086
" | 2 | Thirnghiém kéo, uon, d cling m_
Gid treo diéu hoa
Kha nang chiu tai cua gia do - Xac dinh
tai trong pha hiy, Panh gia kha ning chiu
tai cha gia do

Tl nghiém khéng an mon nhiét am
trong 3 chu ky nhigt am xem ke

DA, DAT, VAI DIA KY THUAT VA THI NGHIEM HIEN TRUONG KHAC
Dit, cap phf")i da dam (Base, Sub base) tr

ong phong thi nghiém

AASTHO 1217, T265, BS 812; JIS A1203

AASTHO T89, T90, BS 1377-2
.

AASTHO T27; BS 1377-2; JIS 1204
AASTHO T236; BS 1377-7
o
AASHTO T216; BS 1377-5; JISA1217
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TT

Tén san pham, hang héa Phwong phap thir
N P T 2 . 27 TCN 333:2006; BS 1377-4; JIS 1210
7|5 i do chit tiéu chuéin trong PhONE | s ASHTO T99, T134, T135, T136, T180
B ASTM D558, D559, D560, D698, D1557
g Xac dinh khéi lugng the tich trong phong | TCVN 4202:2012; BS1377-2
thi nghiém ASTM D2937, D7263; AASHTO T204
Phuong phép dao vong, Phuong phép boc TCVN 4202:2012, TCVN 8862:2011
'9 sap, Phuong phap do thé tich bang déu TCVN 9843:2013; BS1377-2
hod, ?(ég dinh 'céc,tinh chét co 1y cta dat | 22 TCN 59:84; 22 TCN 72:84, 22 TCN 332:06
gia co bang chat ket dinh voi xi mén ASTM D2937, D1633, D7263; AASHTO T204
10 Thi nghiém stic chiu tai ca dét (CBR)- | 22 TCN 332:06; BS1377; JIS A1211
Trong phong thi nghiém ’ ASTM DI883, D3668, AASHTO T193
gy | Xho dinb cce chi tiéw ctia dat trén mAY | N 8868:2011; ASTM D2850; BS 1377-8
e 1k A TCVN 9438:2012; BS 1377-7; JIS A1216
12 | Thi nghiém nén 1 tryc €0 nO héng ASTM D 2166; AASHTO T208
G KA TCVN 8723:2012; BS 1377-5; 14 TCN 139:05; JIS AI218
13 | Xdc dinh hé O tham K ASTM D2434, D2435, D5084; AASHTO T215
14 | Cét canh ASTM D2579, D1558, D2573
15 Xac dinh ham luong hitu co, ham lugng | TCVN 9436:2012, TCVN 8726:2012
mudi trong dat AASHTO T267
16 | Xéc dinh goc nghi ty nhién cua dat roi TCVN 8724:2012, 14 TCN 146:05
17 | Xac dinh dac trung tan 18 cua dat TCVN 8718:2012
18 | Xac dinh dac trung truong nd cta dht TCVN 8719:2012
19 i)ga&zﬁng co ngdt cla dét trong phong thi | oy 8720:2012, ASTM D247
20 X,ac dﬂmh 1.<h01 luong thé tich khd lon nhat TCVN 8721:2012
cua dat ro1
71 | Xéc dinh ddc trung lin w6t cta dat TCVN 8722:2012
Xéc dinh tong ham lugng va ham luong _
22 | .4c ion thanh phin mudi hoa tan trong dt e R
Xac (,ii_nh,mé’ dun dan hoi cta vat liéu da
23 | gia co chat ket dinh v6 co trong phong thi TCVN 9483:2013,22 TCN 59
nghiém ]
4 Thi nghiém dét gia co bang chat ket dinh | TCVN 8862:2011;22 TCN 57,59
va xi mang ASTM D559, D560, D1633, D1634, D1635
Cutmg d0 ép ché ciia vat ligu hat lién két
& chét két dinh v co 22 TCNT3
Thi nghi¢m dat hi¢n trudng
{ Phuong phap do va dénh gia do bing | TCVN 8865:2011; 22 TCN 277:01
phéng theo chi s o g ghe quoc te IRL ASTM E950, E1082; AASHTO PP37
2 | Thi nghiém CBR- Ngoai hi¢n truong BS 1377, BS 1924
A T . TCVN 9354:2012, TCVN 9403:2012
3 | Xéo dinh sirc chju tai cla dat nen ASTM DI194, DI195, DI196; BS 1377
4 Phuong phap phong xa x4c dinh d6 am va | ASTM C1040, D2922, D2950, D3017, D6938 AASHT!
do chit ca dat tai hién truong T310
LI KT - 22 TCN 355:06; BS 1377
5 | Thi nghiém cat canh hién trudng ASTM D2573; AASHTO T223
6 | Thi nghiém xuyén dong TCVN 10272:2014, ASTM D1586; BS 1377
7 | Thi nghiém xuyén tinh TCVN 9352:2012, TCVN 9846:2013

32

L\

T = %

3 “r
R ik

Y i



Tén san pham, hang héa

Phuwong phap thit

TCVN 9354:2012; ASTM D4695, DI194, 1195/M,
22 TCN 211:06; AASHTO T221, T235, T256

Thi nghiém xuyén tiéu chuin

X4c dinh md dun dan hoi cha dat va vt

ASTM D4695; AASHTO T256

dutmg bang | 1y 8864:2011; ASTM E950, E1082

TCVN 8729:2012; BS 1377-9; 22TCN 346:06
ASTM DI556; AASHTOTI191

TCVN 8305:2009, TCVN 8729:2012
72TCN 02:71; ASTM D2937; AASHTO T204

liéu 4o duong tal hién trudng
Benkelman

- Xdo dinh khi lugng thé tich cia dht tai
hién truong bang phuong phap 1ot cat
Mit duong & td - Xac dmh dd nham mat

Xac dinh mb dun dan hoi theo dd vong
10 | dgan hdi duéi banh xe bing cén
1 Xac dinh d6 bang phang mat
thude dai 3,0 mét.
15 | Xée dinh khoéi luong thé tich coa dét tai
hién truong bang phuong phép dao dai
14 . 3 e £
dudng bang phuong phap rac cat

TCVN 8866:2011, ASTM E9%65

" [15 | XP tai trong inh otia 3t tai hién truong | TCVN 9354:2012
[ 16| Xac dinh Do diéntrd dt TCVN 9385:2012
{17 | X dinh 0 4m ctia dat tai hién IUONE
15 | X Ko g i i hidn g

CVN 8729:2012
truong
Khbi luong rieng, Khoi luong thé tich, Do
hut nudc

TCVN 7572-4:2006
Xac dinh cudng 46 va hé s0 hoa mém cua

i TCVN 7572-10:2006

4 goc

- iic dinh Do mai mon va dip LOS | poyN 7572-12:2006
oeles

[ 4 | Xéodinh Bam dinh ohua dudmg 22 TCN 63:84
| 5 | Xec dinh DY rdng twnhién TCVN 7572:2006
e ]

| 1 |Xacdinh Khéi lwong riéng
TCVN 4198:1995; ASTM D422
o dinh Do chat 1on nhit trong phong | ey 4201:1995; 22TCN 332:06; AASHTO T193
shuong phép dao vong)
ha

TCVN 4195:1995, ASTM D854
Xéc dinh Gi6i han chay, Gi6i han déo TCVN 4197:1995, ASTM D4318
thi nghiém ’
72TCN 02:1971; ASTM D2937
Yac dinh D§ chit hién trudng cua dat )
7 Xac dinh Do chat hién trudng cua d4t | TCVN 9350:2012 ASTM C1040, ASTM D2922 ASTM,
(phuong phap phong xa) D5195, ASTM D6938

[ | 3 | Xécdinh Thanh phn hat
Xac dinh Do chat hién trudong cua dat
e 22TCN 346:2006; ASTM D1556
g 1ot cét)
& | Ny bitum, b tromg nhy duomg e ]

T Bium: Xio dnk 80 kim 1
Bifum- Xc dinh d0 kéo dai
diem

Bitum- Xéc dinh diem héa mém

Bitum- Phuong phip thi nghiém

chop chéy va diém chay bing thiét bi cbe | ASTM D92; AASTHO T48,T79
ho Cleveland.
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TT Tén san phim, hang héa Phwong phap thix
Bitum- X4c dinh tdn thit khdi lwong sau | ASTM D6, D1754, D2872
khi gia nhiét. AASTHO T47, T179, T240,1P45

B.itum- Xac dinh do hoa tan trong | Ao D2042; AASTIO T44
tricloetylen

- Bitum- X4c dinh khdi luong 1i€ng | poyN 7502:2005; ASTM D70; AASTHO T228

(phuong phap Picnometer).

TCVN 7502:2005, TCVN 8818:2011
X4c dinh 49 nhét ASTM D72, D 940, D 1665, D2170, D2171
AASTHO T54, T88, T201, T202
- g | Bitum- Xac dinh ham lugng paraphit | 7N 7503:2005; EN 12606; DIN 52015

bing phuong phép chung cat.
10 | Bitum-Xéc dinh d6 dinh bam véi da. ASTM DI664, D3625; AASTHO TI82
Ty 1& kim 1n khi dun & 163°¢ trong Sh ASTM D5; AASTHO T49
D6 dan hoi ciia nhya duong Polime l ASTM D6084:; AASHTO T301
- 13 | Do &n dinh tuu trit cua nhua duding Polime l ASTM D5892
P& nhot Brookfield ASTM D4402
15 | Cit dong luu bién (DSR) ASTM D7175; AASITO T315

[ 7o hoa nhanh nhua dudng bang binh ap

. 16| 1ye (PVA)

17T Xéio dinh céo ohi fiéu co Iy ctia Mastic | ASTM D5329

ASTM D6521; AASHTO R28

e TCVN 8817-2:2011; AASHTO 159, T72
- e \ ASTM D88, ASTM D244

19 | X4c dinh ham Jugng nude ASTM D95
[ 20 | Thi nghi¢m chung cat ASTM D244; AASHTO T59

TCVN 8817:2011; AASHTO T59, AASHTO T78
ASTM D6930, D6933, D6935, D6936, DIS06

Xac dinh ham luong chat thu duge khi | ASTM D95, D244, D402
chung cit AASTHO T55, T59, T78

23 | Nhiét d6 bt lira cha nhya long

Thi nghiém Coc va két ciu cong trinh

21 | Thi nghiém nhil trong

22

’ TCVN 8818:2011; ASTM D3143; AASHTO 179

1 | Xac dinh stre chiu tai ctia coc [ TCVN 9393:2012; ASTM DI143
Do lun cong trinh, chuyén dich ngang, d@ | TCVN 9360:2012, TCVN 9399:2012
nghiéng cong trinh TCVN 9400:2012

| Thi nghiém bién dang lén (PDA) ASTM D4945
| Thi nghiém bién dang nho (P1T) ¥ TCVN 9397:2012; ASTM D5882

’ g;ll nghiém coc khoan nhdi bing PP siéu TCVN 9396:2012 ASTM D 6760

o | lwa]

6 Qiéu 4m thanh vach ho khoan coc khoan 22 TCN 257:2000

1

l

‘ | Thi nghiém nho, nén ngang, nei doc o | TN 9393:2012; ASTM D3689
bé tong cot thep

l TN déy ngang coc bé tong cbt thép l ASTM D3966

Phuong phép Khong phé huy str dung két | TCVN 9357:2012; EN 12504-1; JIS A1155
hop méy do siéu am va sing bit néy dé xéo | ASTM C597, C805, (2845, D2845, EA%4

1nhoi

o0

dinh cudng do nén, khuyét tit ctia bé tong ACI228.2
PP dién tir xac dinh chiéu day 16p bé tong

10 | bao vé, vi tri va dudng kinh ¢t thép trong TCVN 9356:2012
bé tong

| Thi nghiém g6i cu cao su bt bin thép v ¢6i chau |
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m Tén san pham, hang hoa
X4c dinh céc tinh chét co Iy cua gbi ciu
kiéu chau

Phwong phap thi
TCVN 10269:2014, TCVN 10308:2014
29 TCN 272-05; EN 1377, JT/T 4, 1SO 2039
ASTM D5212, D5977; AASHTO M251
TCVN 10308:2014; BS EN 1337

cao su cot ban thép STM D4014, D597; AASHTO M251

A
I n TCVN 1595:2013; ASTM D2240;
- Xac dinh do cung cao sutheo hé A 190 7610-1; JIS K6253
i s Tk AGAE A2 TCVN 4501:2009; ASTM D638, D693,
- 4 | Thir kéo dan vatligu chét déo ENISO 527: IS K7161
G : A ; - JIS K6251

- ~a dinh do bén kéo, do gifin dai khi dt  [TCVN 4509 5013: ASTM D412; 180 37

R Xac dinh 39 bén kéo boe TCVN 48672013; ASTM D429; 180 813; ISO 814

- o dinh hé s6 hoa gia nhiét TCVN 2229:2013; ASTM D573; IS0 188; JIS K6257

.H TCVN 5320:2008; ASTM D395, D575

Xéc dinh cac tinh chét co Ly cua goi cau

Xéc dinh bien dang nén du

I1SO 815; JIS K6262

e
chét long EN 12759; JISK6258

-

i 11 [ Xho dgh shi ) hoa gin
e et B TCYN 1597:2006; 1SO 34; EN 1875

EEE
8 | | Thinghitm vii dia k§ thuat, luoi dia ky thudt, bic thim va vb bee béc thém
[ | 1 | Xac dinh 40 daytiéu chuén

[ [ 2 | Xéc dinh khoi lugng don vi dién tich
Yac dinh kich thude 18 loc cla vai
Cudng 4o xé rach chiéu cudn
Cuong 46 chiu kéo danh dinh va do gidn TCVN 8485:2010, TCVN 8871-1--6:2011
dai ASTM D 4595, ASTM D4632; ENISO 10319
Kha nang chbéng xuyén (CBR) ctia vai TCVN 8871-3:2011; DIN 54307

Pia k¥ thudt ASTM D 4833, D6241
BS 6906 P6

XD stc choce thing biang pp roi cdn

Xac dinh hé s6 tham don vi ASTM D4491

Kba nang thoat nudc dudi ap luc

250N/ ASTM D4716

Cuong do bén chiu kéo, d0 dén dai cta .

i dia by thudt va Béc thém ASTM D4595, ASTM D6637

Cudng do bén chiu kéo gidt, 40 dan dai
ctia Vai dia k§ thuat va Bac tham - | ASTMD4632

Clx(mgﬂdo xé rach hinh thang cua vai dia TCVN 8871-2:2011, ASTM D4533
k¥ thuét

Cuong do khang xuyén
thudt

Kha nang thoat nuoc cua vai Pia k¥ thuat
va Bac thim
b e
N I P R—
Xac dinh cudng dd duong may cua vai

dia k§ thudt ASTM D4884; GRI GG2
35

TCVN 8221:2009, ASTM D3776,D5261
TCVN 8871-6:2011, ASTM D4751

clia val Dia K¥ | peynN 8871-4:2011, ASTM D4833

ASTM D4716




X4c dinh D6 bén khang tia cuc tim 50011
X4c dinh Nhiét d0 bét dau chay
CAC LOAI VAT LIEU KHAC
- Amiiing crizotin 4% san xuat tim song amidng xi ming
-
"2 || Nguyén vitliu dang byt (B3t mi, bot dd,...)
-
|2 [ Khoilungritng m_
-_—

| | Xéc dinh cac bon & Tinh va cac thanh | ASTM C311, C3302, C3172, C3173, C3174, ASTM 5373
phan khéc trong tro than ASTM 4208, ASTM 4239
12 ASTM D3174; TCVN 173:2011
X dinh ham Lugng &m toén phin owiman

Xac dinh ham lugng tro, thanh phén héa
= : ASTM3175; TCVN 1742011
Xéc dinh Nhiét luong ASTM D5865; TCVN 200:2011

Phwong phap thir
ASTM DA4355

e |

16 | o dinh ham huong Siéns s ASTM D3177, TCVN 175:2015
|7 [ e dinh Chi 56 hap thu ot TCVN 9068:2012, TCVN 9069:2012

H

Xac dinh ham lwong SiO2,d0 4m, thanh )
.. hin hat, khoi luong cét trong moi ti TVCN 6227:1996
-—
| 1 | Xtodinh thanh phan héa TCVN 2231:2016, TCVN 9191:2012; EN 459-2

l Xac dinh the do i, nhiét ¢ t0i, ham luong
5 ,

hat khong toi dugc; do nhuyén, do am, khdi
fuong thé tich ctia voi 101

- fuong sét sang 90 pm
- Ham luong khi, nude yéu cu
"6 | | Dungdich khoan

Xac dinh Khoi luong riéng, Do nhot, DO
pH, Do 4m, D0 bn dinh, lugng tach nudc,
Ham luong cat, B9 day 4o sét, Cuong do
ct, Ti 18 keo
-
Xac dinh ham luong cét, t 1& chét keo, | TCVN 9395:2012, TCVN 11893:201
luc cit, d6 4n dinh, @ nhoét, luong mat | ASTM 4381,D69109,D1293,D4972, D4380, D5891
EXIRE

Yo dinh Co 1y toan phan: Do déo, D6 am
1 tao hinh, do co, Khoi Jugng thé tich, Do
bén ubn, P bén nén, dd it nude sau

|2 | Xac
ERE

TCVN 2231:2016; BS EN 459-2

TCVN 4030:2023; BS EN 459-2
BS EN 459-2

TCVN 9395: 2012

Xac dinh céc thong so kiém soat trong nudc
chiét tir tro xi nhiét dién, hdn hop tro xi
nhiét dién theo PP thu tuong Gng voi nude
thai cong nghiép, DO truong nd thé tich,
chiét mAu, Chi s hoat d phong xa

TCVN 12249:2018
ASTM D3987
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TT 1 Tén sian phflm, hang hoa

Phwong phap thir

10 l } Vit liéu loc

C& hat kh01 lugng thé tich (xop va len
chat), Khbi lugng riéng, do thim cta bot,
mat khdi hxcmg khi siy/nung, dung trong,
dd &m, do mai mon, dd v& vun, dudng kinh
hiéu dung, hé s khong dong nhét, kha ning
oxi hoa, kha nang hat nude, do cing ball-
pan, P§ hoa tan trong axit, Si0; hodc C

TCVN 9068:2012, TCVN 9069:2012
BS EN 12902 , BSEN 12915-2

11 ] l Vit liéu chét déo, composite, nhya gb

Kac dinh do bén keo, dd dan dai khi dut

TCVN 4501:2009 (ISO 527); TCVN 10103 2013

1 Xéc dinh d§ bén uon mo dun dan hdi ubn

| ISO 178; ISK7171

[ X4c dinh do beén nén, mo dun nén

1 TCVN 10593:2014; ISO 604; ASTM D695

l X4c dinh do bén mai mon

TCVN 4503:2009 (ISO 9352)

TCVN 10521:2014 (ISO 62); JIS K5905

Xac dinh dd khéng hoa chat/01 MT:

ISO 175; ASTM D543; EN 438

Xéc dinh do ctng shore D

TCVN 4502:2008 (ISO 868); ASTM D2240

Xac dinh d6 bén va dép tai trong roi

|
|
E

TCVN 5819:1994, TCVN 13864:2023

1
2
3
4
5 | Xac dinh d6 hap thu nude
6
7
8
9

|

Xac dinh d6 ben va dap Charpy/Izod

ISO 179/180; ASTM D256

10 l Xéc dinh kha nang chdng chay

ISO 11925-2; UL 94

1 Xac dinh 130 hoa dudi tac dung cua nhiét | ASTM D1870; JIS K7112
d6; khdi luong thé tich
X4c dinh do bén thoi tiet nhan tao, Sai TCVN 10103:2013; BSEN 513
12
léch kich thudc
13 XKéc dinh do thay d61 kich thude dudi tac 1SO 11501; ASTM D1204
dung ctia nhiét do

l Vit liéu xir ly mbi ndi thach cao

Xéc dinh Cuong do bam dinh, Phan bb
lich thudc hat, @ min, Thoi gian déng
keét, Su ran nit, D6 bén ubn, Do hép thy
nuoc bé mat Do hut nude

TCVN 12693:2020
BS EN 13963; ASTM C474

\ Vit liéu x6p (EPS, XPS, PU)

‘ Xéc dinh Kich thude, d day

TCVN 13111:2020; BS EN 1848; SO 1923

|

1 Xac dinh Ty trong, do dan nhiét

l TCVN 13111:2020; 1SO 845, ISO 8301, ISO 8302

Xac dinh Cudng dd nén & 10%

TCVN 13111:2020; ISO 844

Xac dinh Do on dinh kich thude

TCVN 13111:2020; ISO 2796

TCVN 13111:2020; ISO 2896, ISO 1663

Xac dinh Luc pha huy khi ubn

TCVN 13111:2020; ISO 1209-1

Xac dinh Do bén keéo, do 180 khi nén

TCVN 13111:2020; ISO 1926, 180 7616, ISO 7850

1

2

3

4

5| Xac dinh do hap thy, & tham hoi nudc

6

7

p Xac dinh dic tinh chay theo phuong

TCVN 13111:2020; ISO 9772

:
;
|
o

4 Vitliéu dan tudng

Xac dinh Ham lugng thoi nhiém kim loai
ning (Antimon, Asen, Bari, Cadimi,
Crom, chi, thity ngén, selen); ham luong
monome vinyl clorua; ham lugng
formaldehyt phat tin va mot s& nguyén td
khac

TCVN 11898 :2017 (EN 12149)

3]

Xac dinh Idch thuoc; d9 thing; Kha ning | TCVN 11897:2017 (EN 12956)
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[ TT Tén san phim, hang héa Phuong phap thir
lau sach, Kha ning rira
3 Xac dinh Do bén mau vdi anh sang (bong TCVN 7835-B02:2007: EN 105-B02
Xenon)
15 Biing gidy xir 1y mbi ndi thach cao
Xéc dinh Cutng d chiu kéo, DO on.dinh | pg B 13963; ASTM C474
kich thude ctia bang gidy
16 Biing luéi sei thity tinh xir ly mbi ndi thach cao
1 | X4c dinh Cudng dd chiu kéo BS EN 13963; ASTM C474
9 Xarc‘ dinh D& xién l&ch ct vong clia bang ASTM D3882
ludi
17 Bing chin nudc
Xéc dinh d6 bén kéo, d bén hoa chit TCVN 9407:2014; JIS K 6773
18 B{t ba twong gbc xi ming
| Xde dinh &6 min, DY gilt nuGe, D 6ing | oy 72392014, TCVN 4030:2003
bé mat, cudng dd bam dinh
, | Xéc dinh Thoi gian déng ket, dd ginuoe; | 1y 7239:2014, TCVN 6017:1995
6 cimg bé mit; cuodng do bim dinh
19 H¢ khung trin thach cao
1 | Kich thuéc/theo 1 chiéu do TCVN 12694:2020; ASTM C635 ]
2 | Chiéu day 16p ma TCVN 5878:2007, TCVN 5408:2007
3 X'fl?, dinh D? bén kéo, DO dan dai khi dut TCVN 197:2014
Gidi han chay
6 | Luc kéo dirt thanh tyren TCVN 1916:1995
7 | Kha ning chiu tai trong TCVN 12694:2020; ASTM C635, ASTM E3090
20 Thanh nhya dinh hinh (profile)
1 | Xéc dinh d6 bén va dap voi tai trong roi | TCVN 13864:2023 (BS EN 477)
2 | X4c dinh ngoai quan sau khi phoi nhiét TCVN 13865:2023 (BS EN 478)
3 Xéc dinh d on dinh kich thudc sau khi TCVN 13866:2023 (BS EN 479)
phoi nhiét '
4 | Xac dinh d6 bén goéc han TCVN 7452-4:2004; BS EN 12608
Xéc dinh ngoai quan san ham; do bén va _
5 dip Charpy; d6 bén thoi tiet, d6 bén mau BS EN 12608, EN 513; ISO 179
6 | Xac dinh D6 bén va dap kéo TCVN 11995:2017
7 | Xac dinh Nhiét dd hoa mém Vicat ISO 306
21 Thanh trwong no¢
Khdi luong riéng; DY truong nd TCVN 5694:2014, TCVN 2752:2008; ASTM D71, D5890
22 Ong lubn day dién TCVN 7417-1:2010, TCVN 9900:2013 (IEC 60695)
| 1 | Xé4c dinh Dic tinh hinh hoc TCVN 10723:2015; IEC 60423
| 2 | Xéac dinh Kha nang chiu nén TCVN 7417-1:2010; IEC 61386-1; BS EN 61386-1
3 | Xéc dinh Kha ning chiu va dép, chiu ubn [TCVN 7417-1:2010; IEC 61386-1;BS EN 61386-1
5 | Xéc dinh Kha ning chiu ép theo chidudoc | IEC 61386-21; BS EN 61386-21
6 | Xac dinh Kha ning chiu nhiét TCVN 7417-1:2010; IEC 61386-1; BS EN 61386-1
7 | X4c dinh Khé nang chay lan TCVN 9900:2013; IEC 60695-2-11; IEC 60695-11-2
g | Xéc dinh Kha ndng chong sw x&m nhdp | oy 4255:2008; IEC 60529
cua vat rin theo IP30
23 Day, cap dién
Pudng kinh va dung sai déy ddng TCVN 5933:1995
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Tén sian pham, hang hoa

Phuong phap thir

Thtr 140 hoa cho 16p cach dién va vo boc

Thi chéng chay lan truyén clia ngon lira

Thr tiép xtc véi ngon lira

TCVN 9618:2013: IEC 60331, IEC 60332
BSEN 61386 |

24

TCVN 5935:2013; TCVN 6614-1:2008; TCVN 6610:2007

Van chin lira, Van ngin chay, dng thong gi6, van kiém soAt khéi, Man ngiin chay, vat liéu chen

bit

Xac dinh D3 10 1i van & nhiét d6 thuong | ISO 10294-1; ISO 21925-1; AMCA 500-D;

Thir nghiém d9 tin cay cua cau chi - trong
mdi truong phoi nhiém #n mon suong
mudi - thoi gian phoi nhlem 5 ngay; Ché
d6 kich hoat nhi€t cia cAu chi

ISO 10294-4; ISO 21925-1; UL 555; UL 22

Do ro ri khi ctia van & nhlet dd chay, Gidi

han ting nhiét 4o, Co cAu kich hoat bai | ISO 10294-1; ISO 21925-1; EN 1366 -2

nhiét, Tinh todn ven, Tinh céch nhiét

Van ngan chay ctia hé thong phan phoi khi,
Co cAu kich hoat boi nhiét cua van chén lia

ISO 10294-1-2-3-4; ISO 21925-1

Ong thong gid ISO 6944-1

Van kiém soat khoi

BS EN 1366-2, BS EN 1751, BS EN 1366-10

Man ngén chay TCVN 9383:2012

Vat liéu chén bit khe thing trong cong trinh
xay dung

BS EN 1366-4

25

Bé tu hoai diic san

Xac dinh Chi s6 chay MFR 1SO 1133

Xac dinh Khéi lugng riéng

TCVN 6039-1:2015; ISO 1183-1

Xde dinh D) bén kéo, Do gidn dai tai
diém chay, D gin dai khi dit

TCVN 4501-2:2014; ISO 527-2

X4c dinh Kha ning phan ting vai ltra TCVN 12696-2:2020; ISO 11925-2

Xac dinh Dic tinh hinh hoc

TCVN 6145:2007; ISO 3126

[ SN O V- B UR J N o ) e

Xép dinh dung tich be, P06 kin nude, Hiéu
sudt thiy lye, Kha nang chiu tai

BS EN 12566-1

26

Nip ho ga va song chiin rac

Yéu cau vé 13 thdng hoi; vé thong thuy: xac
dinh di¢n tich thong thiy, chleu shu ldp dat,
cua ho ga/song chan réc; veé khe ho - Xéc
dinh tong khe ho; vé tinh tuong thich voi go
- Xé4c dinh d6 nang 16m nhat khi ting tai; vé
bao vé nép/song chén ric trong khung - Xdc
dinh lyc kéo cuc dai d dat do dich chuyén;
vé thao tac v6i ndp va song chin réc - Xac

dinh kha nang déng ma; vé kich thuéc khe | TCVN 13579-1:2022; BS EN 124-1

song chiin ric; vé khay chia c@n va thung
chira cén; ve vi tri lap dat nép ho ga va song
chén rac; vé d6 phing cla nap hé ga va
song chéin ric - Xac dinh do phang, ve do
16i 16m cua song. chan réc; vé ap suit chiu
lye cua khung; vé chidu day cua khung; vé
gbc ma ban 1; v& do bién dang vinh vién;
vé kha nang khang trugt

Yéu cau vé kha nang chiu tai

TCVN 10333-1:2014, TCVN 13579-1:2022; BS EN 124-1

27

DAy tut thoat hiém, diy ciru hj

Thir do bén dong, tinh ndng truot giam
tbc kha nang chiu tai tinh; Thir nghiém &n

BS EN 341; ISO 22159
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F A oy §
.

TT Tén sian phidm, hang héa Phuong phap thit
mon suong mubi trong 2 chu ky phun
mudi trung tinh trong 24h
2 | D6 bén kéo dit; d6 dan dai, dudng kinh | CI 1801
28 Hé théng thang cap, méang cAp va phu kién ding trong cong trinh
| Thir nghiém tai [am viée an toan, do bén | TCVN 10688:2015, IEC 61537, EN 61537
co hoc
2 | Thi nghiém kha néng chiu va dap TCVN 7699-2-75:2011; IEC 60068-2-75
3 | Thit nghiém kha ning chéy lan TCVN 9900-11-2:2013; IEC 60695-11-2
4 | Thir nghiém do goép chay TCVN 9900-2-11:2013; IEC 60695-2-11
5 | Thir nghiém kha nédng khang &n mon TCVN 12640:2021; 1ISO 9227, ASTM B117
6 | Xac dinh trd khang TCVN 10688:2015; IEC 61537, BS EN 61537
7 | X4c dinh dién trd sudt bé mat TCVN 10688:2015; IEC 61537; BS EN 61537
B 5 TCVN 5878:2007, TCVN 9760:2013;
ol e A ISO 2178, ISO 2808
29 San ning
X4c dinh Kha nang chiu tai tinh, D6 bién
dang vinh ctru ctia hé san néang, PO vong cuc
dai clia hé san néng khi chiu tai lam viéc,
1 | Kha néng chiu tai doc cta chin do, Kha | EN 12825
nang hap thy luc va dap cua vat cling va vat
mem; DO ben tach 16p bé mét tam san, Xac
dinh thdng s6 kich thude va sai 1éch
2 | Xéc dinh kha nang bit chay ciatim san | TCVN 12696-2:2020; ISO 11925-2
30 Thir nghiém vé m6 dun quang dién PV (tAm pin ning lwgng mit troi)
Thir nghiém pha v& mo6 dun (MST 32), thir
tdi co tinh (MST 34), chu ky nhiét, nhiét | TCVN 1232:2018; IEC 61730:2016
am, do am - déng bang, thir nghiém UV
31 Nuwde sinh hoat
1 | Xéc dinh d pH TCVN 6492:2011 (ISO 10523)
2 | Xéc dinh ham luong ion sunfat TCVN 6200:1996 (ISO 9280)
32 Xidc dinh thanh phéan héa, khodng, hat ciia cic nguyén, vt lifu va sin phim
| Xéc dinh bng ham lugng st trong TCVN 4653-1:2009 (ISO 2597-1)
nguyén vat liéu giau sat
- i . T « a. TCVN 6533:2016, TCVN 6819:2013; TCVN 7890:2009,
2 fjﬁ;ﬂﬁﬁlﬂm héa clia nguyen hieu g 9190:2012; 1SO 21587-2, ISO 12677, ISO 20565,
I : TCCS 06:2021
3 Xéc dinh thanh phén hoa cha silicafume; | TCVN 9183:2012, TCVN 9184:2012; TCVN 9185:2012]
cat; thach anh TCVN 9186:2012 ; TCYN 9187:2018
Xac dinh thanh phan hoa cta dét, cao '
4 | lanh, trudng thach, cac bai phoi liéu trong | TCVN 7131:2016
san xudt VLXD
5 Xac dinh thanh phin hoa cta thuy tinh,
men TCVN 9176:2012; TCVN 7207:2002
Xac dinh thanh phan hoa hoc @ v6i, | TCVN 6820:2015, TCVN 9191:2012; TCVN 8262:2009,
6 | dolomiite, thach cao; tro bay; xi hat 10 cao; | TCVN 7131:2002; TCVN 8265: 2009,
xi ming va céc loai tuong tu TCVN 8654:2023; EN 196-2
7 | Xac dinh D6 théi Pb, Cd, Hg TCVN 6140:1996, TCVN 6146:1996
8 | Thanh phan khoang bing nhifuxatiaX | TCCS 02:2021
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TT

Tén sian pham, hang hoa

Phwong phap thir

X4c dinh thanh phin hat bing phuong
phép Lazer

TCVN 10825:2015; TCCS 04:2021; ISO 24235

10

Xac dinh ham qupg céc kim loai va oxit
trong céc san phdm goém sk dinh hinh
bing phuong phap huynh quang tia X

ENTISO 6872, IS0 16744, ISO 6871-1,2

33

Xdc dinh dic tinh chay cia vit liéu

X4c dinh tinh chay cta vat ligu

GOST 30244; DIN 4102; GB/T 8625; BS 476

Thir tinh chay lan cta vat liéu

ISO 9239-1, ISO 9239-2; ASTM E84

Thir tinh khéng chéy cho vét ligu

TCVN 12695:2020; ISO 1182
GOST 30244; ASTM E136; BS 476

MAét d6 sinh khéi ctia vat ligu

ISO 5659-2; ASTM E662; ISO 9239-1, ISO 5660-2

Xéc dinh doc tinh cta khoi

ISO 13344

Xéc dinh kha ning chdng chay ctia quat
cho hé thong kiém soét kkhéi va nhiét.

BS EN 12101-3, EN 13501-4

BN T I N O I S R S B I O I

Xéc dinh kha nang bét chay cta vét lidu

TCVN 12696:2020; UL 94; ISO 11925-2

34

Vit liéu xiy dung, chit thai sir dung lam

vat li¢u xay dung, san lfip

Xéc dinh Sat (Fe) phuong phép triic phd

TCVN 6177:96; (ISO 6332: 88 (E))

Xéac dinh Coban, Niken, Doéng, kém,
Cadimi va Chi bang phuong phép trac pho

TCVN 6193:96; (ISO 8288:86 (E))

Xéc dinh Mangan (Mn) bang phuong
phép trac phd

TCVN 6002:1995; (ISO 6333: 1986)

Do tong hoat d6 phéng xa alpha trong
nuoc khong mén

TCVN 6053:2011; (ISO 9696:2007), TCVN 8879:2011;
(ISO 10704:2009)

Do téng hoat do phong xa beta trong
nudc khéng mén

TCVN 6219:2011 (ISO 9697:2008), TCVN 8879:2011;
(ISO 10704:2009)

Xac dinh ham luong Fe va Fe (II) trong
vit liéu

TCVN 12202-8:2018

Phuong phép ngim chiét, Phwrong phép pha
mAu, pH, Antimon, Asen, Selen, Molybden,
Tali, Cadmi, Chi, K&m, Nicken, Crom,
Vanadi, Beryn, Bari, Bac, Coban, Thuy
ngén, Mudi florua, Téng Xyanua

TCVN 5979:2007, TCVN 8246:2009; TCVN 8467:2010,
TCVN 8882:2011, TCVN 8963:2011, TCVN 9239:2012;
ASTM D 5233, ASTM D 5198, ASTM D 4980;

EPA method 30104, 1311, 3051, 3052; EPA method 7000B,
9045 D; EPA method: 9013A, 9010C, 9014; SMEWW,
3111B; SMEWW 3125B; SMEWW 4500.F.B.&D :2012;
[SO 10390, ISO 20280

Nude ch’iét Xi gang, thép lam VLXD, san
lap: Chiét mau, Chi, Cadmi, Crom (IV),
Selen, Florua, Asen, Thuy ngan, Boron

TCVN 4568:1988, TCVN 6183:1996, TCVN 6193:1996,
TCVN 6658:2000, TCVN 6626:2000, TCVN 7877:2008,
ISO 8288, ISO 9965, ISO 5666, ISO 11969; BS EN 1744-3;
JIS A 5015, JIS K0058-1, 2, JIS K 0102; EPA method 7196;
EPA method 3060A; SMEWW 4500.F.B.&D;

35

Vit liéu tiét kiém nding hrong

Xéc dinh hé s6 phét xa nhiét ciia vat liéu

EN 16012, EN 15976, EN 673, EN 12898
ASTM C1371, ASTM E408; NFRC 301

Xac dinh hé s6 dAn nhiét cua vt liéu

[SO 8301, ISO 8302, ISO 22007-2; BS EN 12667
ASTM D7984, ASTM C177, ASTM C518

Xéc dinh hé sd U-value cia tudng va mai
cong trinh x4y dung

ISO 9869-1, ISO 9869-2
ASTM C1155, ASTM C1046

Xac dinh thong sb dic trung nhiét cua
khung ctra, két cau bao che tudng va méi

1SO 10077-1+2; ANSI/NFRC 100

Xéc dinh hé sb truyén nhiét cia san phém
kinh xdy dung

TCVN 9502:2013; BS EN 673

Xéc dinh thong sd dic trung nhiét clia hé

TCVN 13104:2020; ISO 12631
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| TT

Tén sian pham, hang héa Phwong phap thir
vach -
7 | Xds dinh théng 50 dfio trung nhibt ¢lia san | vy 11857:2017; ISO 15099; ANSUNFRC 200
pham ctra so, ctra di va két cau che nang
8 ff;"(g% chi s6 phan xa ning luong mét | 1o 97969. BY EN 17190; ASTM E1980
9 | X4c dinh d6 kin khi cong trinh 1SO 9972; ASTM E779; EN 13829
10 iﬁ?ﬁgdl}’lh théng s6 mau cta vat licu xay CIE 15.3; ISO/CIE 11664-4
Xéc dinh thanh phén céc oxide kim loai va
11 | 4 kim trong chat thai rdn bang phuong phap | ISO 29581-2
huynh quang tia X
36 Am hoc trong cong trinh
| | Xéc dinh 4 cich am trong khong khi | TCVN 7192-1:2002; ASTM E90, ASTM E413
trong phong thi nghiém ISO 10140-1+5, ISO 717-1
, | Xée dinh 6 cach am do va cham trong TCVN 7192-2:2002; ISO 10140-1+5, ISO 717-2 ASTM
phong thi nghiém E492, ASTM E413
3 Xéc dinh @ cach 4m trong khong khi tai | TCVN 7192-1:2002; ISO 16283-1, ISO 717-1
hién trudong ASTM E336, ASTM E413
4 Xac dinh dd cach 4m do va cham tai hién | TCVN 7192-2:2002; ISO 16283-2; ISO 717-2;
trudng ASTM E1007, ASTM E413
5 ﬁ;fémh 49 cdch &m mat tén tal W0 | 1oyn 7192.1:0002; IS0 162833, 1S0 717-1
6 Péanh gia khd ning hép thu 4m thanh | TCVN 10614:2014; ASTM C423 ;
trong phong thi nghiém ISO 11654, ISO 354 \
i TCVN 9799:2013, TCVN 7878-1,2:2018; ISO 9612:;
7 | Xée dinh cuong d6 Am tai hign trudng | 190 151862, 1SO 1996-1, 2; ASTM E2249 )gg
8 | Xéc dinh thoi gian vang tai hién trudng | ISO 3382-2; ASTM E2235 /=
9 X_E:C d‘l,n‘h dd on cua thiét bi dich vu do ISO 10052 ; /
hién trudng
1o | Xéc dinh dgc tinh truyén 4m va hap thu | ISO 10534-2
4m cta vt liéu ASTM E1050; ASTM E2611
37 Xic dinh mot s6 tinh chét ciia sin phdm va nguyén ligu VLXD
1 | D§ chiu axit TCXD 86:1981
’ fé}% g;éh do dan nhiét ¢ dai nhiét &6 thuong 0 ISO 8301; ASTM C518
3 | Xéc dinh D6 bén nude cta thity tinh TCVN 1046:2004
4 | Xac dinh D6 bén axit cta thity tinh TCVN 1048:2004
Thit nohiém Kha nine Khine khudn, | TOVA 90642012, TCVN 8555:2010, TCVN 11108:2015]
5 | s e y At*f.n : gd * | JIS 72801, JIS Z 2911; ISO 22196, ISO 27447, ISO 17094/
dng nam moc cho Vet 1gu Xdy duig ISO 16869: ASTM E1054, E3152, D3273, G21; G22
A g i TCVN 11833:2017, TCVN 12249:2018; ISO 20042;
6 E‘f nghiém xéc dinh hoat d§ phong xa t | 16y 9541, GOST 30108; ASTM D3649, C1718;
o ONORM S 5200
5 | Thirnghiém khé néng phéi nhigm cc TCVN  6253:2003; ISO 8795; AS/NZS 4020
chit ddc hai ra nudce BS 6920-1; EN 15664-1, EN 15664-2
Thir nghiém san pham cach nhiét, xac | ISO 4898:2010; ISO 8301:1991; ISO 10291:1994 ISO
8 | dinh do din nhiét va cach nhiét coa vat | 6946:2017; EN 1946-2:1999 EN 12664:2001 EN
lidu xay dung ‘ 12667:2001; EN 12939:2001 EN 674:2011 ASTM C177
o | Thir nghiém xdc dinh dgc tinh truyén am | ISO 12572; 1SO 10456
va cdch 4m ctia vat liéu xdy dung ASTM E96/E96M; JIS A 1324
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Tén san phiam, hang héa

Phwong phép thir

10

Thir 0 bén ldo hoéa thoi tiét tia UV cua
VLXD (kinh, kinh nhya, gach ,d4, chat déo,
kim loai, gd...)

ISO 4892-1, 3; ISO 11507, ISO 11997- 2, 4; ISO 892-3;
ISO 1895; EN 12224, EN 13523; ASTM D4329, D4587,
D5208, D7 238, G154

11

Xéc dinh d6 béng, d tring clha vit ligu

TCVN 5691:2000; ISO 2813

12

Gi4 thé vi sinh - Dién tich bé mit riéng BET

ISO 9277

13

Méu nuée: Ly miu, bao quan, Nhiét do,
pH, TDS, EC, BODs, Mn, CN* D8 mau, F,
Fe, NO»>NH:" NOs" CI" SO4* As, Pb, Zn,
Ni, Co, Cd, Cr (VI), Hg, Clo du, TéngP,
PO,* Téng Phenol, COD, TSS, D6 kiém,
Po cling tong sb, Téng N, Chi sb
pecmanganat, Coliform, E.coli, Téng dau,
m& khoéng, DO, ORP, D6 duc, P mubi,
$%, Cu, Téng Cr, Téng Phenol, Coliform
chiu nhiét, do kiém, Chét hoat dong b& mit

TCVN 4557:1988, TCVN 4568:1988; TCVN 5988-1995,
TCVN 5999:1995; TCVN 6001-1, 2:1995, TCVN 6002:1995
TCVN 6177:1996, TCVN 6178:1996; TCVN 6179-1:1996,
TCVN 6180:1996; TCVN 6181:1996, TCVN 6185:201
TCVN 6186:1996, TCVN 6187-2:1996; TCVN 6193:1996,
TCVN 6194:1996; TCVN 6197:2008, TCVN 6200:1996 .
TCVN 6202:2008, TCVN 6216:1996; TCVN 6224:1996
TCVN 6225-1,2, 3; TCVN 6491:1999, TCVN 6625:2000,
TCVN 6626 : 2000, TCVN 6636-1, 2; TCVN 6638:2000,
TCVN 6658:2000, TCVN 6663-1,3:2000, TCVN 6492:2011,
TCVN 7877:2008, TCVN 9718:2013; ASTM D3921

SO 5664, ISO 5666, 1SO 5667-1, 3, 9, 10,1SO 5961

[SO 5815-1, 2, ISO 6059, ISO 6060, ISO 6332

[SO 6333, ISO 6439, ISO 6703, ISO 6777, ISO 6878

ISO 7150-1, ISO 7393-1, 2, 3; ISO 7887, ISO 8288

[SO 7890-3, ISO 8467, ISO 9280, ISO 9297, ISO 9308-2, ISO
9963-1, 2; ISO 10048, ISO 11083, 1SO 10523

[SO 11923, IS0 11969; SMEWW 4500-F .B&D

13

Khi thai, khéng khi: Bui téng, Vén téc va
luu luong, Ham am, Oy, nhiét d8, 4p sudt,
CO,, SO, NO, CO, NHs;, VOC, Os
Folmandehyt, Vi khi hau (téc do gié, nhiét
dd, do 4m tuong ddi, 4p sudt), Tiéng on, DY
rung,As, Cd, Mn,Nji, Clo

TCVN 5067:1995, TCVN 5293:1995; TCVN 5508:2009,
TCVN 5971:1995; TCVN 5977:2005, TCVN 5978:1995
TCVN 6137:2009, TCVN 6963:2001; TCVN 7172:2002,
TCVN 7245:2003; TCVN 7242:2003, TCVN 7246:2003
TCVN 7878-1, 2; QCVN 46:2012/TNMT ; TCCS 01:2021;
ISO 1996-1, 2; ISO 9096; ISO 4221, ISO 6767, ISO 6768
ST SEV 5299; EPA method 2,4, 5,6, 7, 10, 17

14

Mau bin, dit: Liy mAu, bio quan, Nhiét d,
pHjtinh kidm, tinh axit, tinh d& bét chay,
TDS, EC, BODs Mn, CN> P06 mau, F Fe,
NOy> NH." NOs~ CI', SO+ As, Pb, Zn, Ni,
Co, Cd, Cr (VI), Hg, Clo du, Téng P, PO,
Téng Phenol, COD, TSS, D6 kiém, D&
cimg tdng sb, Téng N, Chi sb pecmanganat,
Coliform, E.coli, Téng diu, m& khoéng,
Cu, Téng Cr, Antimon, Bari, Ag, Beryn,
Coban, Mo, Se, Tali, Vanadi, Amiang

TCVN 4557:1988, TCVN 4568:1988; TCVN 35988-1995,
TCVN 5999:1995; TCVN 6001-1, 2:2008, TCVN 6002:1995
TCVN 6177:1996, TCVN 6178:1996; TCVN 6179-1:1996/
TCVN 6180:1996; TCVN 6181:1996, TCVN 6185:2015

TCVN 6186:1996, TCVN 6187-2:1996; TCVN 6193:1996,
TCVN 6194:1996; TCVN 6197:2008, TCVN 6200:1996

TCVN 6202:2008, TCVN 6216:1996; TCVN 6224:1996,
TCVN 6225-1, 2,3:2012; TCVN 6491:1999, TCVN 6625:2000
TCVN 6626:2000, TCVN 6636-1, 2:2000; TCVN 6638:2000,
TCVN 6658:2000; TCVN 6663-1, 3:2016, TCVN 6492:2011
[TCVN 7877:2008, TCVN 9718:2013; ASTM D3921

ISO 5664, ISO 5666, 1SO 5667-1, 3, 9, 10, ISO 5961,

[SO 5815-1, 2; ISO 6059, ISO 6060, ISO 6332; ISO 6333, ISO
6439, ISO 6703, ISO 6777, ISO 6878; ISO 7150-1, ISO 7393-1,
2, 3; ISO 7887, ISO 7890-3, ISO 8288, ISO 8467, ISO 9280,
[SO 9297, ISO 9308-2 ISO 9963-1, 2; ISO 10048, ISO 11083,
[SO 10523; ISO 11923, ISO 11969; SMEWW 4500-F.B&D
TCVN 8246:2009 + SMEWW 3125B:2017

TCVN 8246:2009+ SMEWW 3111B:2017

ITCVN 8246:2009+ SMEWW 3111B:2017

[TCVN 8§246:2009+ SMEWW 3125B:2017

Ghi chii (*): Khi ¢6 phién ban m&i vé tiéu chuan k¥ thuat thay thé tiéu chudn cfi, phai 4p dung tiéu
chudn méi twong ting.
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